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 لمقى من الخزف الممموكي تقميد السيلبدوننشر ودراسة لبعض ا
 المستخرجة من حفائر مدينة الفسطاط

 ) دراسة فنية أثرية مقارنة (
 ممدوح محمد السيد حسنين 

 ممخص البحث :
ييدف ىذا البحث إلى دراسة بعض المقى والشقافات الخزفية      

الممموكية المصنفة ضمن الخزف الممموكي تقميد خزف السيلبدون 
يني تنشر لأول مرة ، تمك المقى المستخرجة من حفائر مدينة الص

الفسطاط الأثرية ، ومحتفظ بيا بمخازن المدينة بالمخزن الممحق بالمبنى 
الإداري ، وعمى الرغم من بساطة زخارف تمك القطع التي جاءت في 
معظميا قيعان لأطباق وسمطانيات خزفية ، إلا أن الفنان قد استخدم 

في تنفيذ زخارفيا من حيث التكنيك الصناعي والزخرفي ،  أساليب مختمفة
لذا رأيت تقسيم الدراسة إلى قسمين رئيسيين ، الأول يختص بالدراسة 

 الوصفية ، والثاني يختص بالدراسة التحميمية .

 الكممات الدالة :
 –التكنيك الصناعي  –الشقافات  –خزف السيلبدون  –الخزف الممموكي 
 الزخرفة النجمية . –الزخرفة الإشعاعية  –الزخرفة المروحية 

                                                           

  جامعة أسوان . –كمية الآثار  –مدرس الفنون والآثار الإسلامية 
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Publication and Styudy of some Sherds of 

Mamluk ceramics imitating celadon Excavated 

from the Excavation of the city of Fustat  

(A Comparative archaeological study) 

 

Abstract:  

     This research aims to study some of the Mamluk 

pottery finds and sherds classified within the Mamluk 

Ceramics, the tradition of Chinese Celadon Pottery, to 

be published for the first time. Most of them are the 

bottoms of Ceramic Dishes and Bowls, but the artist has 

used different methods in implementing their 

Decorations in terms of industrial and decorative 

Techniques, so I saw dividing the Study into two main 

Parts, the first is concerned with the Descriptive Study, 

and the second is concerned with the Analytical Study. 

 

Key Words: 

     Mamluk Ceramics - Celadon Ceramics - Ovals - 

Industrial Technique - Wavy Decoration - Radiant 

Decoration - Star Decoration. 
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 مقدمة البحث :
وما  -تعد من أىم الدروس المستفادة في مجال الحفائر الأثرية      

 -نة الفسطاط تعممناه من أساتذتنا عمماء البعثات الأجنبية العاممة بمدي
ىو الاىتمام بما يتم استخراجو من لُقى وكسر وشقافات أثرية ميما بدت 
بسيطة ، وكذا مدى أىمية الاستفادة القصوى من المعمومات التي يمكننا 
استخراجيا واستنباطيا من تمك المُقى ، ذلك لأنو قد يكون من بين تمك 

ة معمومات قد تكون القطع البسيطة ما قد يغير نظريات أو أفكار أو إضاف
،  1من الأىمية بمكان في تغيير فيمنا أو تفسيراتنا لأحداث تاريخية ما 

أو إضافة طراز زخرفي معين أو إضافة أشكال جديدة لمتحف الأثرية ، أو 
أو غيرىا من  –كما سنرى لاحقاً  -إضافة تكنيك صناعي جديد 

فات في أنيا تساعد المعمومات التراثية ، لذا كانت أىمية دراسة تمك الشقا
ضافة قيم تراثية جديدة للئرث البشري المنسوب لتراث أمتنا  في ضم وا 

 . 2الإسلبمية العظيم ، وميما بمغت بساطتيا 

                                                           

راجع : ممدوح محمد السيد : دراسة لثلاثة نماذج مختارة من قطع الخزف ذي البريق  1
ط ، دراسة أثرية فنية ، مجمة كمية الآداب ، جامعة المعدني محفوظة بمخازن الفسطا

م . يذكر أن دراسة تمك الشقافات  2118، الجزء الأول ، أبريل  47سوىاج ، العدد 
/  6/  1تأتي ضمن موافقة المجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جمستيا بتاريخ 

 م .  2116
القاعدة ، راجع : عبد الناصر ياسين : لم تخمو مدرسة الباحثين المصريين من ىذه  2

مكتشفات جديدة من الفخار المطمي الممموكي بجبل أسيوط الغربي ، مجمة حوليات 
م . عبد الناصر  2119،  53إسلامية ، المعيد العممي للآثار الشرقية بالقاىرة ، العدد 

كتاب  ياسين : المقى الخزفية والفخارية المحفوظة بمتحف كمية الآداب بسوىاج ،
م .  2119،  11المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب، الندوة العممية 
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- - 

وتعد منطقة الفسطاط بصفة عامة من المناطق التي تضيف إلى      
معموماتنا الجديد دائماً في مجال الخزف الإسلبمي ، ففي تلبل القاىرة 

" Fostat Scherbenيأتينا ما يعرف باسم "كسر الفسطاط" "القديمة 
وىي تسمية لكل ما تخرجو لنا الحفائر من ىذه التلبل ، وأصول تمك 
القطع الصغيرة كانت مختمفة اختلبفاً بيناً ، ونحن في ىذه الحالة نقسم 

 Kuhnelىذه الكسر إلى مجموعات فحسب ، وعمى أي حال يشير كونل 
مجموعات الخزفية إنما صنعت في بلبد النيل وخاصة إلى أن أغمب تمك ال

تمك الأنواع المينة اليشة أو تمك التي تميل لمون الأحمر من ىذه الكسر ، 
وىي تختمف عن تمك الأنواع الدقيقة المائمة للئصفرار التي ترجع إلى 
العراق ، وعن تمك الأنواع الأصمب والتي تميل إلى المون الأبيض والتي 

ولا زالت  -، ولقد زخرت مدينة الفسطاط بتلبليا ومخازنيا  3 ترجع لإيران
تتحفنا حفائرىا إلى اليوم بالعديد والعديد من قطع الفخار والخزف  –

المكتشفة ، التي تؤكد عمى ثراء ونمو صناعة تمك التحف بيذه المدينة 
الخالدة ، إضافة إلى تعدد وتنوع أشكال تمك القطع المكتشفة ما بين 
                                                                                                                                  

عبد الناصر ياسين : الخزف الإسلامي المكتشف بجبل أسيوط الغربي ، أعمال البعثة 
المشتركة بين جامعة سوىاج المصرية وجامعتي ماينز وبرلين الحرة الألمانيتين ، مكتبة 

م . محمود إبراىيم : الخزف الإسلامي في مصر ، دار  2121قاىرة ، زىراء الشرق ، ال
م . عبد الرؤوف عمي  2111غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، القاىرة 

م . ممدوح  1971يوسف : الخزف ، القاىرة تاريخيا فنونيا آثارىا ، مؤسسة الأىرام ، 
سلامي خلال العصر الفاطمي بمصر ، في محمد السيد : : دراسة تحميمية لمخزف الإ

ضوء مجموعة جديدة من حفائر مدينة الفسطاط ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية 
 م . وغيرىم الكثير . 2112الآثار جامعة القاىرة ، 

 . 29، ص  الخزف الإسلامي في مصرمحمود إبراىيم:  3
Kuhnel, E: Die Kunst des Islam, Published 1962 by Kröner, p. 107. 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ذات الطرز المتنوعة والخزف بأنواعو المحمي منو والمستورد المسارج 
 . 4والمقمد لو 

والواقع أن الآثاري أول ما يبحث عنو عند إجراء الحفائر ىو قطع      
، لما ليا من أىمية قصوى في تأريخ  5والشقافات الفخارية والخزفية 

                                                           

 34، ص الإسلامي خلال العصر الفاطميدراسة تحميمية لمخزف : ممدوح محمد السيد 4
. 
كان ىناك العديد من آراء الباحثين التي قيمت لمتفريق فيما بين الفخار والخزف ، راجع  5

. حيث قام سيادتو بعرض معظم  17 – 13، ص  مرجع السابقإبراىيم : ال : محمود
. وعمى الرغم من تعدد وتداخل تمك التعريفات بين الباحثين العرب تمك الآراء 

رساء مفيوم وتعريف جامع  والمستشرقين إلا أن الإشكالية ما زالت في حاجة إلى وضع وا 
مانع ، بالشكل الذي قد يساعد في إزالة المبس الناشيء عن تعدد تمك التعريفات ، 

وتنوع الطرق الصناعية والزخرفية  وحقيقة الأمر أن ىذه الإشكالية أثارتيا تعدد
المستخدمة في صناعة التحف الفخارية والخزفية من قطر لآخر ، بالشكل الذي أدى 
إلى التداخل والتشابو في استخدام ذات المسمى عمى ذات التكنيك الصناعي في كثير 

بيدف الوصول بالتحفة  -مع وجود اختلافات صناعية قد تقل أو تكثر  -من الأحيان 
ى أنقى وأقوى عجينة صمصالية معدلة صناعياً زخرفةً وشكلًا ، وخلاصة ما نستطيع إل

 =( :Earthenwareقولو في ىذا الشأن أننا يمكننا تقسيم الفخار إلى : أولًا : الفخار )
وىو ما صنع من الصمصال الطبيعي لمطينة العادية وتم حرقو في الفرن بعد تجفيفو =

ونستطيع تقسيمو إلى نوعين أساسيين : الأول : ومنو  لإكسابو الصلابة المطموبة ،
الفخار الغفل من الزخارف ، وأمثمتو : القمل والأزيار والجرار والقدور وغيرىا من الأواني 
ذات الطينة الحمراء أو البيضاء ، أو المدىون بألوان مائية أو بطانات ممونة دون تزجيج 

ضافة االباربوتينا أو غيرىا ، وىناك النوع أو تمت الزخرفة عميو بالحفر أو الحز أو الإ
الثاني : وىو الفخار المزجج : وىو ما كان من ذات الصمصال الطبيعي السابق إلا أن 

( لإكسابو لمعاناً Glazingالفنان أو الصانع قد أضاف إلى بدنو الطلاء الزجاجي )
عبر مسام مشابياً لأواني الخزف الصناعي ، ولضمان عدم تسرب الطعام والشراب 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

                                                                                                                                  

طينتو ذات المسام العكبيرةة وبالتالي سيولة تنظيفو ، ونمحظ ظيور الطينة الحمراء أو 
البيضاء عبر الطلاء الزجاجي الشفاف ، مع الميل إلى تسميتو االفخار المزججا وليس 

مزججة ، لذا رأينا من الأفضل  ء الآنية أو دىانيا بمواد غيرالمطمي لأنو من الوارد طلا
( : فنرى أنو كل ما Ceramic( أو )Potteryـ االفخار المزججا . أما الخزف )تسميتو ب

صنع من طينة معدلة صناعياً عبر الإضافة والتنقية والتنقيح والتعديل لمصمصال 
المصنع منو التحفة ، وذلك بغرض الوصول لطينة نقية وأكثر صلابة وتماسكاً وقميمة 

خزف الصيني قدر الإمكان أو الوصول المسام وذات لون مائل لمبياض كما في ال
بالصمصال لدرجة تشبو مادة الكاولين الصينية ، تمييداً لتنفيذ الزخارف وتزجيج السطح 
، وذلك بالطرق الصناعية والأساليب الزخرفية المتعارف عمييا ، سواء تنفيذ الزخارف 

و غيرىا من فوق الطلاء الزجاجي أو تحتو أو باستخدام البريق المعدني أو المينا أ
الطرق ، وأخيراً قد يتسآل البعض وماذا عن الفخار الممموكي المكسو بالبطانة والمزجج 
أو الفخار المبطن ذو التزجيج ؟ والواقع أن الغرض منو كان الوصول بشكل التحفة 
بمثيلاتيا من الأواني الخزفية ، أو ىكذا كان غرض الفنان ، لذا نميل إلى تصنيفو 

ن تساىل الفنان في عدم تنقيتو لمصمصال المصنوع منو ضمن الأواني الخ زفية ، حتى وا 
تمك التحف وظيور صمصال الفخار الطبيعي ذو المون الأحمر عبر قاعدة الإناء أو 
 =أحد أجزائو ، ومع ىذا نرى تصنيفو ضمن التحف الخزفية . وتأخذنا تمك التعريفات إلى

خرفة الأواني الخزفية كمصطمح ما يستخدم من مسميات أو مصطمحات عن تكنيك ز =
االخزف المزخرف تحت الطلاء أو فوقوا ، فنرى أن لفظ امزخرفا واسع المدلول 
وفضفاض ، لأنو يشمل الزخارف المحفورة والمحزوزة والمرسومة أيضاً المنفذة بالفرشاة ، 

رف لذا وجب تحديد تسمية الزخرفة طبقاً لتكنيك الزخرفة المستخدمة كـ االخزف ذي الزخا
 المحفورة ، أو المحزوزة أو المرسومة فوق أو تحت الطلاءا .

للاستزادة عن الآراء التي قيمت عن الفخار والخزف انظر: علام محمد علام : الخزف ، 
 9 – 1م ، ص  1967،  651مؤسسة سجل العرب ، سمسمة الألف كتاب ، كتاب رقم 

. عبد  1م ، ص  1971، . سعيد الصدر : الخزف ، المطبعة الأميرية ، القاىرة 
العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين ، مكتبة الأنجمو 

. زكي محمد حسن : كنوز  52م ، ص  1974المصرية ، الطبعة الأولى ، القاىرة ، 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

نيفات الطبقات التي يعمل بيا ، وتأتي تمك القطع محل الدراسة ضمن تص
البعثة اليابانية العاممة بمدينة الفسطاط ، والتي أنيت أعماليا دون 

، فوجدت من الأىمية بمكان التعرض لدراسة تمك  6استكمال ما قامت بو 
 . 7القطع من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون الصيني 

                                                                                                                                  

. أحمد عبد الرازق :  147م ، ص  1938الفاطميين ، دار الكتب المصرية ، القاىرة 
صري المطمي في العصر الممموكي ، رسالة ماجستير ، كمية الآداب ، جامعة الفخار الم
. ممدوح محمد السيد : دراسة تحميمية لمخزف الإسلامي  55م ، ص  1968القاىرة ، 

 . 31خلال العصر الفاطمي بمصر ، ص 
Savage, G: Pottery through the Ages, Published by Penguin Books 

(Pelican), 1959, p. 4. 

Rosental, E: Pottery and Ceramics, Penguin Books, Paperback – 

January 1, 1949, P. 49. 

William C. Prime: Pottery and Porcelain, of all Times and Nations, 

with tables of Factory and Artists` Marks for the Use of Collectors, 

New York, 1878, p. 24. 
صنيف تمك القطع داخل صناديق منفصمة تحت مسمى السيلادون الصيني دون تم ت 6

الإشارة إلى أرقام التحف أو تحديد مكان استخراجيا من الفسطاط ، حيث لم تكن ىناك 
الكثير من المعمومات المرفقة بالقطع المستخرجة من الحفائر عمى مدار عقود منصرمة 

طاط ، فكان دائماً ما يتم الاىتمام بالتحف ، وىي إحدى مشكلات التخزين المكدس بالفس
الكاممة لنقميا لممتاحف ، في حين يتم الاحتفاظ بتمك القطع والكسر لمدراسة دون ترقيم 
أو تسجيل أو ترميم ، بسبب الكميات الميولة المستخرجة من الحفائر ، لذا حاولت 

فة إلى ما قامت البعثة اليابانية عمل مشروع كبير نحو تصنيف وفرز تمك القطع إضا
ىي بو من حفائر ، وىو مجيود تطوعت بو البعثة اليابانية لمجموعة كبيرة من المقى 

 المكدسة بمخازن الفسطاط فرزاً وتصنيفاً وتأريخاً ، دون أن تستكمل باقي أعماليا .
وىو نوع من الخزف صنعو الخزافون في القاىرة فيما بين القرنين العاشر والرابع عشر  7

يين ، وىو ذو طلاء ثقيل لم تميزه أي عناصر زخرفية خاصة بو عن بقية الأنواع الميلاد
الأخرى المعاصرة لو ، وعمى ما يبدو وكما ىو الحال بالنسبة لسامرا أن ىذا النوع من 
الخزف قد نشأ نتيجة التأثر المباشر بالمنتجات الخزفية الصينية في تمك الفترة ، ويبدو 
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 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

ويسمى خزف السيلبدون الصيني نسبة إلى لونو وأسموب صناعتو بـ      
ذو المون الأخضر الزيتوني / الأخضر النافض ( ، وتم تداولو  ) الخزف

م ( ، وىو  11 – 11/  6 – 5ونقمو إلى العالم الإسلبمي في القرنين ) 
يتكون من طينة أكثر كثافة وأقل مسامية من باقي أنواع الخزف ، تندمج 
عند حرقيا لتصبح أشبو بالصوان ، ولذا يطمق عميو الخزف الزلطي ، 

ء القطعة بعد صبيا وتشكيميا ولكنو أكثر قتامة من السيلبدون ويتم طلب
ومن مميزات قطع السيلبدون ،  8الأصمي ولو إنطفاء لا يعكس البريق 

الأصمية المميزة أنيا تشبو الزجاج تماماً وذلك بفضل عجينتيا الصمصالية 
المعتمدة عمى مادة الكاولين الأبيض بالأساس والتي تنصير عند درجة 

                                                                                                                                  

وع يرجع إلى عجينتو النظيفة ، وىو ما يفسر إقباليم الشديد أن إعجاب الناس بيذا الن
عمى شراءه في أسواق القاىرة والفسطاط ، عمى أنو من الصعب جداً أن تؤرخ قطع ىذا 
النوع من الخزف أو أن نفرق بين ما أنتج فييا فيما بين القرن العاشر والقرن الرابع عشر 

كبديل  –فيما يبدو  -النوع من الخزف  الميلادي ، ولقد صنع الخزافون المصريون ىذا
لأنواع من السيلادون الصيني ذو المون الأخضر المائل لمرمادي ، ولقد استطاع العمماء 
تمييز ما أنتجو المصريون من خلال دراسة أعداد كبيرة من الكسر الموجودة بالفسطاط 

بسمك جدار وفي غيرىا من متاحف العالم ، ولقد تميز التقميد المصري لمسيلادون 
 =الأواني بشكل واضح ، بالإضافة إلى قمة الزخارف الفنية التي كانت تظير عمى مثيمو

 81، ص إبراىيم : الخزف الإسلامي في مصر: محمود  من الإنتاج الصيني . انظر=
. 
نادية عمي فاضل : التحف الخزفية الإسلامية المحفوظة في متحف آزوف للآثار  8

م ، ص 2119لة ماجستير ، كمية الآداب ، جامعة حموان ، والحفريات بروسيا ، رسا
. محمد أحمد عبد السلام : الفنون الإسلامية في الصين وأثرىا عمى فنون كوريا  224

م( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية الآداب 19 – 13ىـ / 14 – 8واليابان )من ق 
 . 813، ص  11م ، ممحق  2118، جامعة حموان ، 

Engel, G: How to Make Ceramics, New York, 1959, p 26. 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ئوية فتظير في نياية المطاف بيذا المكون الزجاجي الشكل م 1551
والصمب المكون ، حيث وجد العديد من القطع المكتشفة بمدينة الفسطاط 
سواء المستوردة منيا أو الأصمية المقمدة لخزف السيلبدون المنسوب 

وكان لوجود ىذه المادة في الأسواق المصرية  ، 9لأسرة سونج الصينية 
ا ما أغرى الخزافون عمى تقميده ، عمى أن الإنتاج المصري وكذلك منتجاتي

المقمد كان سميكاً وىشاً لاحتواء القطع عمى جزء من العجينة المصرية ، 
كما أن زخارفو المحفورة أو المحزوزة كانت غير متقنة مثل السيلبدون 

 . 11الصيني 

ذا وستحاول الدراسة تتبع أىم أشير طرز الزخارف الواردة عمى ى     
 النوع من الخزف كما يمي :

 أولًا : الدراسة الوصفية :
 أولًا : ) طراز البدن الإشعاعي المضمع ( :

 القطعة الأولى :
 سم  11,5سم                 قطر الحافة :  5,5أقصى ارتفاع : 

                                                           

9
 Mutsuo Kawatoko, Yoko Shindo: Artifacts of the Medieval 

Islamic Period, Excavated in al Fustat, Egypt, Research Center for 

Islamic Area Studies  Organization, Waseda University, 2010, pp. 

7-10. 

الفنون الإسلامية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، مكتبة الأسرة ، سعاد ماىر :  11
 . 87، ص  2115



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 Pale Red, 10 R ,2 / 6   :          11لون الطينة 

السيلبدون لممموكي تقميد الوصف : جزء من حافة سمطانية من الخزف ا
زخارفيا من الداخل عبارة عن مجموعة من الخطوط  الصيني ، قوام

المحفورة حفراً بسيطاً أقرب إلى الحز ممتدة بطول البدن من أسفل الحافة 
أ ، ب ( ، أما من الخارج  1مباشرة متجية نحو قاع السمطانية ) لوحة 

بطول الإناء ، تميزت فة عبارة عن أشرطة بارزة متراصة فجاءت الزخر 
بأنيا معقودة من أعمى وتضيق كمما اتجينا نحو القاعدة ، كما تميزت 
طينة الآنية الصمصالية بأنيا تميل إلى الأحمر الشاحب ، مع ملبحظة 

 طلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر .

 ثانياً : ) طراز الخطوط المروحية ( :
 القطعة الثانية : 

 سم 8,1سم              قطر القاعدة :  5.5: أقصى ارتفاع 

 Pink, 7.5 YR ,4 / 8لون الطينة :                  

الوصف : جزء من صحن من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام 
زخارفو عبارة عن خطوط متموجة محفورة في بدن الصحن من الداخل 

وحي ، ويتضح من ( ، تنطمق من القاع باتجاه الحافة بشكل مر 1لوحة )
القطعة أن الخزاف بعد تشكيمو للآنية قام بحفر تمك الخطوط عمى طينة 
الصحن مباشرة قبل جفافو ، ليأتي في مرحمة تالية بتزجيج القطعة ككل 

                                                           

أخذت ألوان الطينة الخاصة بالقطع محل الدراسة من كتيب المانسيل لتحديد درجات  11
 الألوان المستخدمة بدقة قدر الإمكان .

Gretag Macbeth: Munsell, Soil Color Charts, Revised washable 

edition, Britain, 1998. 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

بجميز أخضر المون ، مع ملبحظة أمرين ىامين ، الأول : ظيور الجميز 
مادة الجميز  بشكل داكن في الأماكن المحفورة ، ومرجع ذلك إلى تجمع

داخل تمك الأماكن المحفورة مما أكسب قنواتيا المون الداكن عن باقي 
سطح الطبق ، الثاني : ظيور طينة الصحن في ثلبثة أماكن وىي موقع 
وضع الفواصل الفخارية بين الأواني عند رصيا فوق بعضيا البعض ، 

 وتمك الفواصل عبارة عن قطع فخارية ذات قاعدة ثلبثية الأرجل .

 القطعة الثالثة :
 سم 8سم               قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 

 Reddish Yellow, 5 YR ,8 / 7لون الطينة :               

الوصف : جزء من صحن من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام 
زخارفو عبارة عن خطوط مروحية محفورة في قاع الصحن من الداخل ) 

ويتضح من القطعة أن الخزاف بعد تشكيل العجينة ( ،  5لوحة 
الصمصالية قام بحفر الزخرفة عمييا مباشرة قبل تمام جفافيا ، ليقوم في 
مرحمة تالية بوضع الطلبء الزجاجي ذو المون الزيتوني في مرحمة تالية ، 
مع ملبحظة طلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني 

 الفاتح .

 لرابعة :القطعة ا
 سم 5,1سم             قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Reddish Yellow, 7.5 YR ,8 / 6لون الطينة :            

الوصف : جزء من سمطانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون ، يمثل 
أ  5القاعدة والقاع الداخمي المزخرف بزخرفة مروحية بالمنتصف ) لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

نطمقة نحو الإطار الخارجي المستدير المحدد لمحيط قاع ، ب ( ، والم
الطبق ، عبر خمسة خطوط مروحية مزدوجة ، نفذت بشكل يدوي معبر 
عن الحركة من خلبل انحناءات تمك الخطوط ، تخمل تمك الخطوط 
مجموعة من الخطوط العشوائية تارة والمتموجة تارة أخرى ، والمنطمقة 

لتملؤ المساحات المحصورة بين تمك  ىي الأخرى بشكل انسيابي بسيط
الخطوط المروحية المزدوجة ، في حين شُغمت المساحة خارج الإطار 
المستدير المحدد لمقاع بمجموعة من الخطوط المائمة المتجاورة ، ونمحظ 
أن كل تمك الزخارف والخطوط قد نفذت جميعيا بأسموب الحفر عمى بدن 

ة عمى الطينة ، لتأتي تغطية الطبق مباشرة ، ودون وجود بطانة مضاف
السمطانية بالجميز الأخضر الزيتوني مباشرة عمى صمصال القطعة دون 
وجود وسيط ، والذي غطى كامل القطعة بما في ذلك القاعدة ، أما من 
الخارج فاقتصرت الزخارف عمى مجموعة من الخطوط الإشعاعية المحفورة 

 جية نحو الحافة .، المنطمقة من محيط إطار القاعدة البارزة مت

 ثالثاً : ) طراز الوريدة متعددة البتلبت ( :
 القطعة الخامسة :

 سم 5,6سم                قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 

 Pinkish Gray, 5 YR ,2 / 7لون الطينة :            

ف : جزء من سمطانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام الوص
الداخل عبارة عن وريدة ذات خمس عشرة بتمة مروحية  زخارفيا من

( ، تتوسط قاع السمطانية ، مما يشعرنا وكأن الوريدة  5الشكل ) لوحة 
في حالة حركة عبر خمق إنثناءات بسيطة في كل منيا ، كما نمحظ وجود 
بعض الخطوط المقوسة المحفورة ما بين القاع والحافة عمى البدن 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

مكتممة لفقدان باقي بدن القطعة ، وربما كانت الداخمي إلا أنيا غير 
ممتدة بطول البدن الداخمي أفقياً ، مع ملبحظة طلبء القطعة بمادة الجميز 

 ذات المون الأخضر الزيتوني .

ويتضح من القطعة أن الخزاف بعد تشكيمو للآنية قام بوضع طبقة      
ة قبل وضع من البطانة البيضاء عمى البدن ومن ثم حفر الخطوط المقوس

طلبء الجميز عمييا ، إلا أن الأمر الممفت لمنظر ىو الأسموب الذي اتبعو 
الفنان في تنفيذ زخرفة الوريدة التي تتوسط القاع ، فربما استخدم أداة 

ثم بدأ بكشط الزخرفة عمى طبقة البطانة بشكل  –أشبو بالممعقة  –حفر 
ة ، وىو ما ينم عمى مائل حتى يعطينا ىذا المُخرج النيائي لشكل الوريد

يد قادرة عمى التنفيذ ودقة في الإبداع ، أو أنو قد استخدم أسموب الختم 
"Stamp "–  وقام بضغطو عمى طبقة  -المتخذ نفس شكل الوريدة

ن كنت أميل  -البطانة بمنتصف القاع لتخرج الزخرفة بيذا الشكل ،  وا 
حال كثرة الكميات إلى الأسموب التنفيذي الثاني لأنو الأسيل في التنفيذ 

ليأتي في مرحمة تالية بتزجيج القطعة ككل  -المصنعة من تمك الأواني 
بجميز أخضر المون ، مع ظيور الجميز بشكل داكن في الأماكن المحفورة 
عمى البدن أو ببتلبت الوريدة المنفذة بشكل غائر قميلًب نحو الداخل ، ولم 

ا ذات الطريقة الصناعية تكن ىذه ىي القطعة الوحيدة التي استخدم فيي
والأسموب الزخرفي حيث تم الكشف عن عدة قطع أخرى تشبو وتماثل تمك 

 الطريقة من حيث التنفيذ .

 القطعة السادسة :
 سم 8سم               قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Light Brown, 7.5 YR ,4 / 6لون الطينة :                



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام  : جزء من سمطانية الوصف
زخارفيا من الداخل عبارة عن وريدة ذات أربع عشرة بتمة مروحية الشكل 

( ، تتوسط قاع السمطانية ، كما رأينا بالقطعة السابقة ، مما  6) لوحة 
يشعرنا وكأن الوريدة في حالة حركة مستمرة ، مع ملبحظة طلبء القطعة 

 ون الأخضر الداكن .بمادة الجميز ذات الم

 القطعة السابعة :
 سم 8سم               قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Reddish Yellow, 5 YR ,6 / 7لون الطينة :            

ف : جزء من قاع سمطانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون الوص
ت لكسر قوام زخارفيا من الداخل عبارة عن وريدة غير مكتممة البتلب

( ، وربما كانت مكونة من إثني عشرة بتمة ، تتوسط  7القطعة ) لوحة 
قاع السمطانية ، مع ملبحظة طلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون 

 الأخضر الفاتح .

 القطعة الثامنة :
 سم 5,1سم               قطر القاعدة :  5,9أقصى ارتفاع : 

 Pink, 5 YR ,4 / 7لون الطينة :            

: جزء من قاع فنجان من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام  الوصف
زخارفو من الداخل عبارة عن وريدة ثمانية البتلبت غير منتظمة الشكل 

( ، محاطة بإطار خارجي مضمع مكون من سبعة رؤوس ، شغل 8لوحة )
بداخل كل واحد منيا بخط محفور قصير في المساحة المحصورة بين 

ات تمك التضميعات وبين الإطار الخارجي المحيط بالقاع ككل ، كما انحناء



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

زخرفت البدن فيما بين محيط القاع والحافة بمجموعة من الخطوط غير 
المكتممة والمنفذة بأسموب الحفر ، مع ملبحظة طلبء القطعة بمادة الجميز 

 ذات المون الأخضر الفاتح .

 القطعة التاسعة :
 سم 5,8قطر القاعدة :              سم   5,7أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :            

ف : جزء من قاع فنجان من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام الوص
( ، محاطة  9زخارفو من الداخل عبارة عن وريدة من تسع بتلبت ) لوحة 
تمل الرؤوس بإطار خارجي مضمع مزدوج من خطين إلا أنو غير مك

لفقدان باقي بدن القطعة ، ونمحظ أن قاعدة الفنجان مستوية ، مع 
ملبحظة طلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني الفاتح ، 

 مع ظير ذات الطلبء بشكل داكن في أماكن وقنوات الزخارف المحفورة .

 القطعة العاشرة :
 سم 5,5القاعدة :  سم               قطر 5,5أقصى ارتفاع : 

 Light Reddish Brown, 2.5 YR ,4 / 6لون الطينة :       

ف : جزء من قاع فنجان من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون قوام الوص
زخارفو من الداخل عبارة عن وريدة من ثمان بتلبت غير منتظمة ) لوحة 

 أنو أ ، ب ( ، محاطة بإطار خارجي مضمع تظير بعض انحناءتو إلا 11
غير مكتمل الرؤوس لفقدان باقي بدن القطعة ، مع ملبحظة أن القطعة 
ن ظيرت بشكل أكثر  مطمية بمادة الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني ، وا 
دكونة في مناطق حفر البتلبت وخطوط المضمع المحيط بيا لسمك طبقات 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

خاذ الجميز بتمك المناطق ، كما نمحظ خمو القاعد من أية أطمية مع ات
 عمقيا الداخمي الشكل المخروطي .

 رابعاً : طراز الوريدات البارزة " الأقراص المينة" :
 القطعة الحادية عشر :

 سم 11سم                     قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع 

 Pale Red, 10 R ,4 / 7لون الطينة :            

لسيلبدون الصيني ، الوصف : جزء من طبق من الخزف الممموكي تقميد ا
قوام زخرفتو عبارة عن وردة كبيرة بارزة تتمركز قاع الطبق من الداخل 

( ، وىي ذات بتلبت  11تنطمق بتلبتيا من دائرة وسطى أصغر ) لوحة 
ن طغت عمييا طبقات الجميز ، كما  كثيفة تذكرنا بزىرة عباد الشمس وا 

زي وىي درجة تميز الجميز المطمي بو القطعة بأنو ذو لو أخضر فيرو 
طلبء مميزة لأنيا تقارب المون الأشير لتحف السيلبدون الأصمية ، كما 
أن الفنان قد وصل بتمك التغطية المونية من حيث الدرجة المونية إلى 
مقاييس متقدمة تعبر عن التقميد الفني في أعمى مستوياتو ليذا النوع من 

لمونية ، فبات من الخزف ، لاسيما مع تغطية كامل القطع بيذه الدرجة ا
الصعب معرفة القطعة محمية الصنع أم أصيمة مستوردة ، وجاء لون 

 الطينة الصمصالية مائمة إلى المون الوردي إلى حد ما .

أما عن طرق تنفيذ الصناعة وأسموب الزخرفة ، فنحن ىنا أمام عدة      
احتمالات أو سيناريوىات لتنفيذ تمك الزخرفة ، فنستطيع أن نتممس 

موب جديد ومبتكر في تنفيذ تمك الزخارف ، وىو أسموب سنجده تكرر أس
في أكثر من قطعة مما يعد إضافة جديدة لطرق تنفيذ تمك الزخرفة بيذا 
ضافة طبقة سميكة من  الشكل ، حيث تعمد الفنان عقب التشكيل وضع وا 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

البطانة البيضاء ليطبق عمييا زخرفتو المقصودة بوسط القاع عن طريق 
الحفر عمييا ، أو ربما استخدم فييا طريقة الضغط بالختم الحز أو 

(Stamp مباشرة عمى كتمة البطانة البيضاء ، أو أن يكون قد استخدم )
أسموب الصب في قالب مع تعمده وضع كتمة دائرية كبيرة من البطانة 

بوسط القاع لتخرج بيذا الشكل ، أو أن يستخدم  -قبل الصب  –البيضاء 
بمصقيا  –مسبقة الزخرفة  –ة الأقراص المينة المضافة ما أسمتو الدراس

بوسط القاع في مرحمة التجمد ، ليقوم في مرحمة تالية بوضع طبقة الجميز 
المعتمة لتغطي سطح التحفة بالكامل ، وىو ما تميل إليو الدراسة ، ولم 
تكن ىذه الطريقة المبتكرة قد ظيرت في تمك القطعة فقط بل لاحظت 

دة قطع خزفية أخرى ، ما يؤكد أنيا طريقة كانت متبعة عند تكرارىا عمى ع
أحد الخزافين في العصر الممموكي أو تبنتيا إحدى مصانعيم بشكل واضح 
كما سنرى لاحقاً ، كما نمحظ أن الفنان قد أضاف أكسيد القصدير لمادة 
الجميز حتى يكسبيا الطلبء المعتم اللبمع ، وحتى تتشابو وتتقارب مع 

 دون المستوردة الأصمية .قطع السيلب

 القطعة الثانية عشر :
 سم 15سم                 قطر القاعدة :  5,8أقصى ارتفاع : 

 Red, 10 R ,8 / 5لون الطينة :                         

الوصف : جزء من قاعدة طبق من الخزف المموكي تقميد السيلبدون 
عبارة عن وريدتين الصيني مفقود معظمو السفمي ، قوام زخرفتيا 

( ، الصغرى الداخمية مكونة من إثنتي  11مركزيتين متداخمتين ) لوحة 
عشرة بتمة ، في حين جاءت الخارجية الكبرى مكونة من أربع وعشرين 

يفصل بينيما إطار دائري  –أي ضعف بتلبت الوريدة الصغرى  –بتمة 
الخارجية  مفصص يحدد البتلبت الصغرى ، واتخذ كمركز لانطلبق البتلبت



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

الكبرى ، وجاء تنفيذ تمك الوردتين بشكل بارز ممموس عبر طبقة البطانة 
 البيضاء البارزة .

وتذكرنا طريقة الصناعة وأسموب الزخرفة في تمك القطعة بمثيلبتيا      
السابقة تماماً ، من حيث وضع طبقة سميكة من البطانة المستخدمة في 

ما تشكيل الز تنفيذ الزخرفة المركزية ب خرفة يدوياً بأدة الحز أو الحفر ، وا 
( ، أو استخدام أسموب الصب في قالب مع Stampبأسموب الضغط )

تعمد وضع طبقة سميكة من البطانة البيضاء بالمنتصف قبل الصب ، أو 
إضافة الأقراص المينة ) القرص المين مسبق الزخرفة ( عمى الطينة 

لتخذ معاً شكل  -احب ذات المون الأحمر الش -الصمصالية للآنية 
الزخرفة المقصودة ، وىو ما تميل إليو الدراسة ، ما يؤكد ما رمينا إليو 
من قبل من استحداث ىذا الأسموب الصناعي والزخرفي الجديد من حيث 

 التنفيذ .

 القطعة الثالثة عشر :
سم ) طراز  7سم                   قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 ختومة عمى البطانة (الوريدة الم

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :            

الوصف : جزء من سمطانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدة صغيرة من عشر بتلبت بارزة 

أ ، ب ( ،  15بمنتصف القاع من الداخل ذات القرص المستدير ) لوحة 
ضع القرص المين بوسط القاع مزخرفاً ، ليأتي الفنان في مرحمة وربما و 

تالية بوضع طبقة الجميز ذي المون الزيتوني الفاتح الشفاف عمى كامل 
بدن السمطانية ، في حين خمى بدن السمطانية من أية زخارف تذكر ، كما 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

جاءت قاعدة السمطانية من الخارج ذات ارتفاع منخفض إلى حد كبير ، 
ظة قيام الخزاف بطلبء القاعدة أيضاً مع كامل الإناء بمادة مع ملبح

 الجميز سابقة الذكر .

 القطعة الرابعة عشر :
سم ) طراز  7,5سم                 قطر القاعدة :  1,8أقصى ارتفاع : 

 الوريدة المختومة عمى البطانة (

 Yellow, 10 YR ,6 / 8لون الطينة :            

طانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون الوصف : جزء من سم
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدتين صغيرتين متداخمتين ذواتا مركز 

أ ، ب ( ، الخارجية الكبرى مكونة من تسع عشرة بتمة  15واحد ) لوحة 
لوزية الشكل ، في حين جاءت بتلبت الوريدة الداخمية الصغرى مكونة من 

لوزية ومثمثة الشكل ، مشكمتان عبر كمية سميكة  أحد عشرة بتمة ما بين
من كتمة البطانة البيضاء المتمركزة بوسط القاع الداخمي ، ونمحظ أن 
الإطار الخارجي المحدد لمقاع الداخمي والمحيط بالوريدة الكبرى انطمقت 

مجموعة من الخطوط الإشعاعية المحفورة حفراً  -نحو الحافة  –منو 
بدن الإناء من الداخل ، وىو الأمر الذي لاحظنا  بسيطاً مستعرضاً عمى

تنفيذه عمى البدن الخارجي أيضاً ، مع ملبحظة أمرين : الأول عدم طلبء 
قاعدة السمطانية بمادة الجميز ذات المون الأخضر الداكن المطمي بيا 
كامل الإناء من الداخل والخارج ، والثاني ارتفاع قاعدة السمطانية عن 

 محوظ .سابقتيا بشكل م

ونمحظ أن الفنان ىنا قد استخدم بعد التشكيل طريقتين زخرفيتين ،      
الأولى: وىي البسيطة التي استخدم فييا الخزاف أسموب الحفر البسيط 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

من الداخل  -قبل تمام جفافو-لتنفيذ خطوطو الإشعاعية عمى البدن 
نة والخارج ، والثانية: استخدامو لما أسمتو الدراسة "الأقراص المي

المضافة" بمنتصف قاع الآنية ، قبل وضع مادة الجميز وطلبئيا عمى 
 كامل الآنية . 

 خامساً : الطراز النجمي :
 القطعة الخامسة عشر :

 سم  6,8سم                قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 
 Light Red, 2.5 YR ,6 / 6لون الطينة :            

ن الخزف الممموكي تقميد السيلبدون الوصف : جزء من سمطانية م
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن شكل نجمي مركب من ثلبثة نجوم 

( ،  15متداخمة ذوات مركز واحد عبارة عن دائرة مصمتة صغيرة ) لوحة 
النجمة الخارجية منيا مكونة من سبعة فصوص ، والوسطى من سبعة 

يضاً ، كما قام الفنان أضمع مسننة ، والداخمية من سبعة رؤوس مسننة أ
بعمل تضميع خفيف عمى سطح البدن الداخمي منطمق من محيط القاع 
ومتجياً نحو أعمى الحافة بشكل ربما يمثل في نيايتو البائكة المعقودة 
أسفل الحافة ، وىي زخرفة وجدناىا كثيراً عمى ىذا النوع من الخزف 

ىنا الطلبء الزيتوني  والخزف الإسلبمي ذو المون الواحد ، واستخدم الفنان
الداكن ، ساعد عمى إكساب الآنية ىذا المون ىو قيام الفنان بوضع 

 الجميز عمى طينة الإناء مباشرة دون وسيط مبطن .

أما عن أسموب الزخرفة المستخدم فنستطيع التحدث عن أسموب      
الصب في القالب فيما يخص الزخارف الأشرطة المضمعة لمبدن ، كما 

( في تنفيذ الشكل  Stampمس استخدام اسموب الختم ) يمكننا تم



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

النجمي الثلبثي المنفذ بمنتصف القاع ، عبر وضع كتمة البطانة البيضاء 
الإطار المحدد لتمك النجوم بمون وظغط الزخرفة النجمية عمييا ، فظير 

البطانة الأبيض بارز عن مستوى سطح قاع الآنية ، وربما أكدت لنا تمك 
ستخدام أسموب الصب في القالب لتنفيذ تمك الزخرفة القطعة عدم ا

النجمية لعدم انتصاف ىذه الزخرفة لمقاع الداخمي تماماً ، فنستطيع 
التأكيد عمى استخدام أسموب الختم في تنفيذ زخرفة القاع ونحن مطمئنين 

 إلى ذلك تماماً .

 القطعة السادسة عشر :
 سم  5,7لقاعدة : سم                 قطر ا 1,6أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 5 YR ,8 / 7لون الطينة :           

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن شكل نجمي سداسي الرؤوس 

( ، نفذ بأسموب الحفر تحت الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام  16) لوحة 
نان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر ، مع ملبحظة رقة الف

 جدران الآنية فجاءت ذات سمك قميل .

 القطعة السابعة عشر :
 سم  6,8سم                 قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 5 YR ,6 / 7لون الطينة :           

غيرة من الخزف الممموكي تقميد الوصف : جزء من قاع سمطانية ص
عمى ما يبدو من الأجزاء المتبقية  -السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو 

( ،  17عبارة عن شكل نجمي خماسي الرؤوس ) لوحة  -من الزخرفة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

نفذ بأسموب الحفر تحت الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام الفنان بطلبء 
 القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر .

 القطعة الثامنة عشر :
 سم  7,1سم                 قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :           

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
عمى ما يبدو من الأجزاء المتبقية  -السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو 

عبارة عن شكل نجمي خماسي الرؤوس غير منتظم )  -فة من الزخر 
( ، محاط بإطار مفصص خماسي ، ربما كان يحيط بو إطار  18لوحة 

آخر خارجي ، نفذت الزخارف بأسموب الحفر تحت الطلبء عمى البدن 
مباشرة ، وقام الفنان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر 

 الزيتوني .

 شر :القطعة التاسعة ع
 سم  9,5سم                 قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 5 YR ,6 / 8لون الطينة :          

الوصف : جزء من قاع طبق مسطح من الخزف الممموكي تقميد 
عمى ما يبدو من الأجزاء المتبقية  -السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو 

جمي سباعي الرؤوس غير منتظم الشكل عبارة عن شكل ن -من الزخرفة 
( ، تخممو مجموعة من الخطوط الإشعاعية المنطمقة من  19) لوحة 

منتصف القاع إلى حافة الطبق ، نفذت الزخارف بأسموب الحفر تحت 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام الفنان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات 
 المون الأخضر الزيتوني .

 ن :القطعة العشرو
 سم 11,5سم              قطر القاعدة :  5,8أقصى ارتفاع : 

 Red, 7.5 R ,8 / 4لون الطينة :                          

لممموكي تقميد السيلبدون الصيني من صحن من الخزف االوصف : جزء 
، قوام زخرفتو عبارة عن شكل نجمي مضفر متشابك مؤطر من الخارج 

( ، وتكون الشكل  11"مزدوج" ) لوحة بخطين متموجين مفصصين 
النجمي عبر مثمثين متداخمين نجم عنيما الشكل النجمي ذو الرؤوس 
الستة ، إضافة إلى وجود زخرفة سيمية مقموبة متصمة ومتشابكة مع 
أضلبع الشكل النجمي ، بواقع ستة أسيم مقموبة نفذت بالتبادل في 

نتج عنو زخرفة المناطق المحصورة بين رؤوس الشكل النجمي ما 
مفصصة متداخمة مع الشكل النجمي ، وتتميز طينة الإناء بأنيا من 
الطينة الصمصالية الطبيعية الحمراء الذي تميزت بو الخزف الممموكي 
المسمى بالفخار المطمي وتفضل الدراسة تسميتو بالخزف الممموكي ذو 

ت لون أزرق الطينة الطبيعية الحمراء ، كما أن مادة الجميز المستخدمة ذا
 داكن مائل للئخضرار .

 سادساً : طراز الوريدة المموىة المتماوجة "العلبمة المائية":
 القطعة الحادية والعشرون :

 سم  7,5سم                 قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :            



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

لممموكي تقميد السيلبدون الوصف : جزء من قاع طبق من الخزف ا
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وردة كبيرة مكونة من ثمان بتلبت ذات 

( ، أحيطت بإطار عبارة عن  11نيايات مزدوجة مجنحة ) لوحة 
مجموعة من دوائر صغيرة بيضاء مطموسة نفذت جميعيا بشكل مموه 

الآنية بتشكيل يذكرنا بـ "العلبمة المائية" ، حيث قام الفنان بعد تشكيل 
زخارفو تمك بالبطانة البيضاء عبر الفرشاة ، ليقوم بعدىا بتزجيج القطعة 
بمادة الجميز ذات المون الأخضر الدكن الشفاف ، فظيرت الزخارف البارزة 

 المنفذة بالبطانة البيضاء بمون فاتح عن باقي سطح القاع .

 القطعة الثانية والعشرون :
 سم  8,5قطر القاعدة :          سم         5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :            

الوصف : جزء من قاع طبق من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وردة كبيرة مكونة من ست بتلبت ذات 

المائية  نيايات مزدوجة مجنحة ، نفذت أيضاً بشكل مموه أشبو بالعلبمة
( ، حيث قام الفنان بعد تشكيل الآنية بتشكيل  11كما ذكرنا آنفاً ) لوحة 

زخارفو عبر طبقة رقيقة بارزة من البطانة البيضاء بالفرشاة ، ليقوم بعدىا 
بتزجيج القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الدكن الشفاف ، فظيرت 

ون فاتح مموه عن باقي الزخارف البارزة المنفذة بالبطانة البيضاء بم
سطح القاع ، كما نمحظ ظيور طبقة طينة الطبق عبر ثلبثة مواضع 
ظاىرة ، كأحد عيوب الصناعة ، تسبب فيو رص الفنان لتمك الأطباق 
فوق بعضيا البعض بفرن الحرق عبر وضع فواصل فخارية ذات ثلبثة 

 أرجل عمى مادة الجميز السائمة قبل عممية الحرق .



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 ثة والعشرون :القطعة الثال
 سم  5,5سم                 قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 6لون الطينة :            

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتيا عبارة عن وريدة صغيرة نفذت أيضاً 

( ، مكونة من ثمان بتلبت غير منتظمة الشكل  15وحة بشكل مموه ) ل
أو الإخراج ، كأحد عيوب التنفيذ فيما يختص بوضع مادة البطانة التي 
كانت سائمة بشكل زائد مما تسبب معو في حدوث حالة من سيلبن 
البطانة بشكل لم تنتظم معو الشكل العام لمزخرفة المقصودة ، كما قام 

 دة الجميز ذات المون الأخضر الداكن .الفنان بطلبء القطعة بما

 القطعة الرابعة والعشرون :
 سم  7سم                 قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 Pink, 5 YR ,4 / 8لون الطينة :            

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
عن وريدة صغيرة نفذت بشكل السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتيا عبارة 

( ، مكونة من ثمان بتلبت غير مكتممة الشكل ، وقام  15مموه ) لوحة 
 الفنان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الداكن قميلًب .

 القطعة الخامسة والعشرون :
 سم  7,5سم                 قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 5 YR ,8 / 7       لون الطينة :     



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتيا عبارة عن وريدة صغيرة نفذت بشكل 

( ، مكونة من ثمان بتلبت غير منتظمة الشكل ، وقام  15مموه ) لوحة 
لمون الأخضر الداكن قميلًب ، مع الفنان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات ا

ملبحظة وجود نفس عيوب الصناعة المذكورة آنفاً بسبب علبمات أرجل 
 الفواصل الفخارية بين الأطباق بفرن الحرق .

 القطعة السادسة والعشرون :
 سم  6,1سم                 قطر القاعدة :  5أقصى ارتفاع : 

 Pink, 5 YR ,4 / 7لون الطينة :            

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتيا عبارة عن وريدة صغيرة نفذت بشكل 

( ، مكونة من ثمان بتلبت منتظمة الشكل إلى حد  16مموه قميلًب ) لوحة 
 .الجميز ذات المون الأخضر الشجري ما ، وقام الفنان بطلبء القطعة بمادة

 القطعة السابعة والعشرون :
 سم  7,5سم                 قطر القاعدة :  5,1أقصى ارتفاع : 

 Pink, 5 YR ,4 / 8لون الطينة :            

الوصف : جزء من قاع سمطانية من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
الصيني ، قوام زخرفتيا عبارة عن وردة صغيرة نفذت بشكل مموه ) لوحة 

( ، مكونة من ثمان بتلبت ذات نيايات مزدوجة ، وقام الفنان بطلبء  17
القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الداكن ، مع ظيور نفس العيوب 

 الصناعية المذكورة بالقطع السابقة .



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 القطعة الثامنة والعشرون :
 سم  8,5سم                 قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 

 Pink, 5 YR ,4 / 8ة :            لون الطين

الوصف : جزء من قاع طبق من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وردة صغيرة نفذت بشكل مموه ) لوحة 

( ، مكونة من ثمان بتلبت ذات نيايات عريضة منطمقة من دائرة  18
لفنان بطلبء القطعة بمادة صغيرة بمنتصف القاع تمثل قمب الوردة ، وقام ا

الجميز ذات المون الأخضر الداكن قميلًب ، مع ظيور نفس العيوب 
 الصناعية المذكورة بالقطع السابقة .

 القطعة التاسعة والعشرون :
 سم  9,5سم                 قطر القاعدة :  5,1أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 7.5 YR ,6 / 7لون الطينة :           

الوصف : جزء من قاع صحن من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
( ، مقسمة  19الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدة صغيرة ) لوحة 

إلى أربع بتلبت ذات نيايات ثلبثية مفصصة عبر أربعة خطوط مزدوجة 
تفصل فيما بينيا ، نفذت تمك الزخارف بأسموب الحز تحت الطلبء عمى 

، وقام الفنان بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون البدن مباشرة 
 الأخضر الزيتوني الفاتح .

 القطعة الثلبثون :
 سم  6,5سم                 قطر القاعدة :  1,7أقصى ارتفاع : 

 Reddish yellow, 7.5 YR ,6 / 7لون الطينة :           



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

لبدون الوصف : جزء من قاع طبق من الخزف الممموكي تقميد السي
الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدة ذات أربعة فصوص مزدوجة 

( ، دون أي فواصل فيما بينيا ، نفذت تمك الزخارف  51الخطوط ) لوحة 
بأسموب الحفر تحت الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام الفنان بطلبء 

 القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني الفاتح .

 ية والثلبثون :القطعة الحاد
 سم  5,5سم                 قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 Light Reddish Brown, 2.5 YR ,4 / 6لون الطينة :       

الوصف : جزء من قاع سمطانية صغيرة من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدة ذات ست بتلبت مدببة 

( ، نفذت تمك الزخارف بأسموب  51ات غير منتظمة الشكل ) لوحة النياي
الحفر تحت الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام الفنان بطلبء القطعة بمادة 

 الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني الفاتح .

 القطعة الثانية والثلبثون :
 سم  6,5سم                 قطر القاعدة :  1,5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,4 / 8الطينة :            لون

الوصف : جزء من قاع طبق مسطح من الخزف الممموكي تقميد 
السيلبدون الصيني ، قوام زخرفتو عبارة عن وريدة ذات ست بتلبت 

( ،  51مقوسة النيايات تنطمق من قمب حمزوني بالمنتصف ) لوحة 
بقايا الزخارف الظاىرة ويحيط بيا إطار مقوس خارجي أكبر ، ويبدو من 

أنو كان ىناك بعض الخطوط الأخرى المحفورة بمحيط دائرة القاع ، ونفذت 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

تمك الزخارف بأسموب الحز تحت الطلبء عمى البدن مباشرة ، وقام الفنان 
بطلبء القطعة بمادة الجميز ذات المون الأخضر الزيتوني الفاتح ، مع 

 ملبحظة ظيور بعض عيوب الصناعة كذلك .

 قطعة الثالثة والثلبثون :ال
 سم 9سم                    قطر القاعدة :  5,5أقصى ارتفاع : 

 Light Red, 2.5 YR ,6 / 7لون الطينة :                     

الوصف : جزء من طبق مسطح من الخزف الممموكي تقميد السيلبدون 
بمنتصف الصيني ، قوام زخارفو عبارة عن زخرفة لثلبث مزىريات منفذة 

( ، ترتكز قواعدىا عمى ثلبثة أضلبع  55الطبق من الداخل ) لوحة 
مزدوجة لمثمث ينتصف المركز تماماً ، وشغمت أبدان تمك المزىريات 
بثلبثة خطوط متموجة بسيطة ، وتخمل تمك المزىريات ثلبث ورقات أو 
بتلبت كبيرة مزدوجة الأطر ، نفذت بالتبادل ، كما ربط الفنان بين تمك 

لبتلبت والمزىريات بمجموعة من الخطوط المؤطرة ليما ، كما ميز الفنان ا
رقاب تمك المزىريات بوضع حمقتين حول عنقيا ، كما امتازت رقابيا بأنيا 

 ضيقة قميلًب من أسفل وتنفرج كمما اتجينا لأعمى .

أما طريقة تنفيذ الزخرفة فجاءت بسيطة لمغاية اعتمدت عمى طريقة      
ط عمى بدن الطبق ، أي عمى العجينة مباشرة بعد التشكيل ، الحفر البسي

ومن ثم تم غمر القطعة بالجميز المكتسب لمون الأخضر الزيتوني ، لذا 
ظيرت مناطق الزخرفة المحفورة وكأنيا لونيا أكثر دكونة عن لو الجميز 
المستخدم في طلبء السطح العام لمقطعة ، ومرجع ذلك لسمك طبقات 

ت تمك القنوات المحفورة ، وىو نفس الأسموب المستخدم الجميز التي ملؤ
 أ ( . 5في ) لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 ثانياً الدراسة التحميمية :
 الدراسة المقارنة وطرز الزخرفة : - 1

ظيرت عدة طرز زخرفية بالقطع محل الدراسة ، وضح تأثرىا الشديد      
ؤكد بخزف السيلبدون الصيني إلى حد كبير بشكل لا تخطئو العين ، ما ي

التأثر بمنتجات الصين الخزفية ليذا النوع واكتسابيا القبول والشعبية لدى 
السوق المصرية فدفعت بمنتجي الخزف نحو تقميده ، فوجدنا زخرفة أبدان 

ـ "الزخارف الإشعاعية المضمعة" تمك القطع من الداخل أو من الخارج ب
 –ز ممثلًب ( ، ونجد مثل ىذا الطراأ ، ب ، ج 1أ ، ب( )شكل  1)لوحة 

عمى سمطانية من خزف السيلبدون  –عمى سبيل المثال لا الحصر 
 - 1279 )( تنسب لأسرة سونج الصينية الجنوبية  55الأصمي ) لوحة 

، كذلك  50.221.18محفوظة بمتحف المتروبوليتان تحت رقم  ( 1127
وجدناه عمى طست من السيلبدون الصيني محفوظ بمتحف المتروبوليتان 

ينسب  Longquanم إنتاج أفران   15 – 15ق  16.156.2تحت رقم 
( ، كما وجدنا ذات الزخرفة عمى وعاء  55لأسرة يوان الصينية ) لوحة 

من السيلبدون الصيني محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن تحت رقم 
C.220-1927  ( ، وورد أيضاً عمى ظير  56م ) لوحة  15يرجع لمقرن

ي عميو زخارف سمك بارزة ينسب لأسرة سونج طبق من السيلبدون الصين
يرجع لمقرن  Longquan( ، إنتاج أفران  1179 – 1117الجنوبية ) 

 .no( بمتحف الأشمولين محفوظ تحت رقم ) 57م ) لوحة  15 – 15

EAX.1271 كذلك يحتفظ متحف آزوف للآثار والحفريات بروسيا ، )
لذىبية والمقمد لخزف بسمطانية من الخزف الإيراني المنسوب لمقبيمة ا



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

، ونشر  12(  58السيلبدون الصيني يحمل زخارف ذات الطراز ) لوحة 
الأستاذ جورج سكانمون رئيس البعثة الأمريكية العاممة بالفسطاط العديد 

 . 13من القطع التي تحمل نفس الطراز ما يدل عمى انتشاره بشكل كبير 

 
 أ ، ب ، ج ( 1شكل ) 

لزخرفي الذي انتشر بشكل كبير وواسع عمى ونفس ىذا الطراز ا     
العديد من المنتجات الخزفية الممموكية ، كان لو ذات التأثير الزخرفي 
الذي وضح في منتجات الفاطميين الخزفية أيضاً واستمرت حتى العصر 

(  59الممموكي ، مثال ذلك سمطانية من خزف السيلبدون ) لوحة 
مسجمة تحت رقم  محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن

(C.1052.1921 / وميداة من الأستاذ ، )Horn blower  وتنسب ،
، وينتسب لنفس  14صناعتيا لمصر خلبل القرن الحـادي عشـر الميـلبدي 

                                                           

نادية عمي فاضل : التحف الخزفية الإسلامية المحفوظة في متحف آزوف للآثار  12
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دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

ىذا الطراز سمطانية أخرى مستخرجة من حفائر مدينة الفسطاط ، أىـم ما 
بالبائكة يميزىا من الخارج ىو وجود صف من التضميعات المتجاورة أشبـو 

أ ، ب ( ، تقميداً لخزف أسرة سونج الصينية ، كما تم طلبء  51) لوحة 
، وىو ما ظير عمى  15الآنية بالكامل بجميز من المون الأخضر الشفاف 

أ ، ب ( جزء من حافة طبق من الخزف الفاطمي  51قطعة أخرى ) لوحة 
البورسمين  تقميد السيلبدون الصيني ، والتي تذكرنا بالخزف الفاطمي تقميد

الصيني كالقطعة السابقة ، لولا اختلبف بسيـط ىو قيام الخزاف بطلبء 
الطبق بمادة الجميز من المون الأخضر الشفـاف من الداخـل والخارج ، 
عكس ما ىو متبع في أطمية الجميز المستخدمة في الخزف الفاطمي تقميد 

 يض .البورسمين حيث اشتمالو غالباً عمى المونين الأزرق والأب

ــــــــك التحــــــــف مــــــــن ســــــــمطانيات وأكــــــــواب       والواقــــــــع أن أبــــــــدان تم
خزفيــــــة المضــــــمعة أو الإشـــــــعاعية ، المنطمقــــــة بامتـــــــداد البــــــدن مـــــــن 
ـــــي  ـــــداخل ، والت ـــــن ال ـــــاع م ـــــة مـــــن الخـــــارج أو الق ـــــى الحاف القاعـــــدة إل
ــــــة ، لــــــم تقتصــــــر عمــــــى خــــــزف  ــــــود عنــــــد الحاف ــــــي بشــــــكل معق تنتي

ــــــــى خــــــــز  ــــــــراً عم ــــــــل ظيــــــــر كثي ف الســــــــيلبدون الصــــــــيني فحســــــــب ب
ــــــــذلك  ــــــــاطمي ، مــــــــا   16البورســــــــمين الصــــــــيني ك ــــــــذ العصــــــــر الف من

                                                           

ممدوح محمد السيد : دراسة تحميمية لمخزف الإسلامي خلال العصر الفاطمي بمصر  15
 . 112، لوحة  111، ص 

ية وكانت منتوجات ىذا النوع من الخزف صدي طبيعياً لمعلاقات الإقتصادية والتجار  16
المتميزة التي كانت قائمة بين الحضارتين ، والتي كان لتبادل التحف الفنية أثرىا في 
محاولة كل طرف تقميد منتوجات الطرف الآخر ، ولقد أمدتنا الحفائر التي تم إجرائيا 
بمدينة الفسطاط بكميات كبيرة ومتنوعة من ىذا النوع من الخزف ، كخير شاىد عمي 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ـــــة  ـــــواع الخـــــزف الصـــــيني المختمف ـــــى أن ـــــك الطـــــراز عم ـــــد شـــــيوع ذل يؤك
. ومثــــــــال ذلــــــــك ســـــــــمطانية محفوظــــــــة بمتحـــــــــف لــــــــوس أنجمـــــــــوس 

ضــــــــــــمن مجموعــــــــــــة  (M.2002.1.149)بأمريكــــــــــــا تحــــــــــــت رقــــــــــــم 
،  Camilla-Chandlerالمدينــــــــــــة الميــــــــــــداه مــــــــــــن الأســــــــــــتاذة / 

جيـــــة عبــــــارة عـــــن شــــــريط رفيـــــع مــــــن الزخــــــارف قـــــوام زخارفيــــــا الخار 
ــــــع  ــــــد شــــــكل القواق ــــــي حــــــد بعي ــــــي تشــــــبو إل ــــــة البســــــيطة الت الحمزوني
ـــــــة أو المحـــــــار ، مـــــــع وجـــــــود الزخـــــــارف المضـــــــمعة الرأســـــــية  البحري

ـــــــدن ) لوحـــــــة  ـــــــي مصـــــــر أو ســـــــوريا خـــــــلبل  51بالب ( ، وتنســـــــب إل
ــــــس  ــــــرار نف ــــــي تك ــــــد عم ــــــا يؤك ــــــيلبدي ، م ــــــاني عشــــــر الم ــــــرن الث الق

، وأخيـــــــراً  17دة مـــــــن الخـــــــزف الفـــــــاطمي الزخرفـــــــة عمـــــــي أنـــــــواع عـــــــ
ـــــة  ـــــى جـــــزء مـــــن حاف ـــــس الطـــــراز المضـــــمع عم ـــــيس آخـــــراً ظيـــــر نف ول
بــــــدن ســــــمطانية مــــــن الخــــــزف الفــــــاطمي تقميــــــد البورســــــمين الصــــــيني 

) لوحــــــة  18قمــــــت باســــــتخراجيا بحفــــــائر مدينــــــة الفســــــطاط الأثريــــــة 
55 . ) 

كما ظير طراز آخر لمسناه عمى قطع كثيرة من خزف السيلبدون      
مموكي تقميد مثيمو الصيني ، وىو طراز "زخرفة الخطوط المروحية" الم
( ، ولقد استخرجت البعثة الأمريكية 5 – 1( )أشكال 5 – 1لوحات )
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دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

، وتعتقد  19العاممة بالفسطاط العديد من القطع التي تتضمن ىذا الطراز 
الدراسة إلى حد كبير أن الخزاف المصري قد حاول تقميد الخزاف الصيني 

فيذ ىذا الطراز إلا أنو لم يستطع إظيار التجسيم الوارد عمى الخزف في تن
الصيني ، مثال ذلك سمطانية من خزف السيلبدون الأصمي محفوظة 

تنسب لأسرة  C.622-1918بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن تحت رقم 
Jin  ( ، عمييا نفس الزخرفة  55م ) لوحة  1111 – 1111الصينية

الخزاف المصري تقميدىا ، ليس في العصر  التي حاول 21المروحية 
 الممموكي فقط بل منذ عصر الفواطم .

    
 ( زخرفة الخطوط المروحية 4 – 2) أشكال 

ويذكر أن زخارف تمك القطع ذات طراز "الخطوط المروحية" تتشابو      
إلى حد بعيد مع مثيلبتيا من الخزف الفاطمي المحزوز تحت الطلبء 

راجيا من حفائر مدينة الفسطاط الأثرية ، ما يؤكد عمى والتي قمت باستخ

                                                           

19
 Scanlon G.T: Mamluk Pottery, More Evidence from Fustat, 

Muqarnas, PL. 4, p. 117. 

 أشار موقع متحف فيكتوريا وألبرت إلى ىذه الزخرفة بوصفيا بالزخرفة المروحية ا 21
Yaozhou ware bowl with carved wavy design under a celadon 

glazeراز . ا وىو ما أطمقتو الدراسة عمى ىذا الط 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 55، لوحات )  21استمرار ارىاصات تمك الزخارف حتى العصر الممموكي 
- 58 .  ) 

كما انتشر طراز آخر بكثرة ، وىو طراز "الوريدات متعددة البتلبت" )      
( ، والتي جاء بعضيا منفذ بشكل مروحي أيضاً ،  11 – 5لوحات 

الآخر خمى من تمك الصفة ، وامتازت تمك الوريدات التي والبعض 
انتصفت مركز القاع بأنيا كانت محفورة بشكل بسيط وليست بعمق كبير ، 
فجاءت غاية في البساطة والجمال ، وكالعادة حاول الخزاف المصري تقميد 
ما ورد إليو من تمك الزخرفة المنفذة عمى خزف السيلبدون المستجمب من 

ت عمى ذلك العديد من القطع المكتشفة بمدينة الفسطاط أو الصين ، دل
 تمك المحتفظ بيا بالمتاحف العالمية .

فعمى سبيل المثال لا الحصر يحتفظ متحف الآثار بكمية الآداب      
بجامعة الإسكندرية بسمطانية من خزف السيلبدون تحتوي عمى زخرفة 

 ت بالمتحف كسرة أخرى( ، كما وجد 59الوريدة التي بين أيدينا ) لوحة 
تحمل زخرفة نفس الطراز أكدت عمى ظيور بداياتو عمى الخزف المحزوز 

( 51)لوحة تحت الطلبء في العصر الفاطمي وعمييا توقيع الخزاف "سعد" 
، كما أورد الأستاذ جورج سكانمون مجموعة من قطع خزف السيلبدون  22

اً ، ورأى سيادتو المكتشفة بمدينة الفسطاط التي تحمل ذات الطراز أيض

                                                           

 . 119 - 117،  115راجع : ممدوح محمد السيد : المرجع السابق ، لوحات  21
ىبة محمود سعد ، دلفين ديزنف : الخزف الإسلامي ، كتالوج متحف كمية الآداب ،  22

،  55م ، الجزء الأول ، ص  2112جامعة الإسكندرية ، مركز الدراسات السكندرية ، 
 . 13/  5، لوحة  89/  36لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

، كذلك يحتفظ  Lu'ang Ch'uan 23أنيا تقميد لخزف أفران مدينة  
متحف الآثار والحفريات بمدينة آزوف بروسيا بجزء من طبق من الخزف 

، وتحمل  24الإيراني المقمد لمسيلبدون الصيني وينسب لمقبيمة الذىبية 
ما يجعمنا  ( ، والأمثمة كثيرة عمى ذلك 51زخارفو نفس الطراز ) لوحة 

مطمئنين إلى أن مثل ىذه الطرز قد لاقت قبولًا واسعاً لدى مدن الشرق 
 ( . 11 – 5الإسلبمي كافة وليس في مصر فقط ) أشكال 

    

    
 ( طراز الوريدة متعددة البتلات 11 – 5) أشكال 

كما يذكر أن نفس طراز زخرفة الوريدة ىذا قد ورد عمى أنواع أخرى      
زف الممموكي ، حيث وجدت عمى كسرة مزججة يزين وسط قاعيا من الخ

شكل وريدة متفتحة بسيطة ذات عشر بتلبت ، والزخرفة بصفة عامة 
( ،  51ممونة بمون عاجي ، أما الطلبء الزجاجي فعسمي المون ) لوحة 
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 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ومثل تمك الوريدة شاع تمثيميا عمى كثير من تحف الخزف والفخار 
ن كان ثمة  ،  25اختلبف في عدد البتلبت ودقة تنفيذىا الممموكي ، وا 

وأخيراً ظيرت زخرفة الوريدة ىذه عمى صحن من خزف السيلبدون الكوري 
م بالمتحف القومي لفنون  15أو ائل القرن  11مؤرخ بأواخر القرن 
 ( . 55) لوحة  F1907.321آسيا محفوظ تحت رقم 

ميد ومن ضمن الطرز التي تمثمت عمى الخزف الممموكي تق     
السيلبدون الصيني طراز "الزىور البارزة" ، والتي تذكرنا بزىرة عباد 

 – 11الشمس ذات الأوراق الكثيفة الشبيية بقرص الشمس ) لوحات 
( ، ولم تسمم تمك الزخرفة أيضاً كونيا تقميداً  15 – 11( ) أشكال  15

لخزف السيلبدون الصيني ، حيث وجدت عمى كسرة من خزف السيلبدون 
لوحة ) 26مي استخرجتيا البعثة اليابانية من حفائرىا بمدينة الفسطاط الأص
( ، كما ظيرت عمى صحن من خزف السيلبدون الكوري ينسب لأسرة 55

Koryo  ( محفوظ بمتحف فيكتوريا والبرت بمندن ومؤرخ في  55) لوحة
-CIRC.314م ، محفوظ تحت رقم  1591 – 918الفترة ما بين 

 تحف في وصفو لتمك التحفة ما نصو :، ويذكر موقع الم 1919
"Stoneware with Decoration Moulded in Relief under 

a Celadon Glaze". 
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دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

أي الزخارف المقولبة البارزة أسفل طبقة الجميز ، وسنتحدث عن طرق 
الصناعة ضمن الدراسة التحميمية لاحقاً ، كذلك وجدت نفس الزخرفة عمى 

م محفوظ  15، مؤرخ بمنتصف ق  صحن من خزف السيلبدون الكوري
( ،  56) لوحة  F1980.210بالمتحف القومي لفنون آسيا تحت رقم 

كما وجدت نفس الزخرفة "طراز الزىرة" بالمنتصف عمى طبق من خزف 
م  1511 – 1511السيلبدون الأصمي ينسب لأسرة يوان الصينية 
،  C.103A-1939محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن تحت رقم 
ن جاءت زخارفو غائرة وليست بارزة ) لوحة  ( ، وسنتحدث عن  57وا 

 طرق الصناعة لاحقاً .

    
 ( طراز الزىور البارزة 13 – 11) أشكال 

كما يعد "الطراز النجمي" من أشير الطرز التي وجدت كذلك عمى ىذا      
( ، حيث 11 – 15النوع من الخزف المقمد لمسيلبدون الصيني )لوحات 

العديد من تمك القطع والكسر الخزفية التي احتوت عمى الزخرفة  وجدت
( ، وجاءت تمك النجوم إما فردية أو مركبة أو 19 – 15النجمية )أشكال 

كما تراوحت الزخارف النجمية الواردة بالدراسة ما بين النجمة إشعاعية ، 
، كما تراوحت أساليب  27الخماسية والسداسية والسباعية الرؤوس 

                                                           

عن الزخارف النجمية الفردية والزوجية الرؤوس راجع : إبراىيم أبو طاحون : عمارة  27
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 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ا ما بين الحز والحفر والصب والضغط كما سنرى لاحقاً ، ومن زخرفتي
كسرة  –عمى سبيل المثال لا الحصر  -القطع التي تحوي ذات الزخرفة 

من خزف السيلبدون الأصمي عبارة عن شكل نجمي خماسي منفذة بشكل 
بارز بقاع الإناء ، استخرجتيا البعثة اليابانية من حفائر مدينة الفسطاط 

 ( . 55) لوحة  28

 

 
 ( الطراز النجمي  19 - 14) أشكال 

كما ظير الطراز النجمي كذلك عمى الخزف الممموكي المسمى      
حيث ورد عمى كسرة محتفظ بيا بمتحف الآثار بكمية  ، 29بالفخار المطمي 

                                                                                                                                  

وما بعدىا . إبراىيم أبو طاحون : ظاىرة الطبق النجمي الفردي  94م ، ص  2114
، الجزء  21بالعمائر الممموكية بمصر والشام ، مجمة كمية الآداب جامعة حموان ، العدد 

 م . 2116الثاني ، 
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بسمك عجينتيا ، التي تصير بعد الحرق ذات لون أحمر طوبي ، أو أحمر ضارب 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

الآداب بجامعة الإسكندرية ، تمثل جزء من إناء من الفخار الممموكي 
( ، وتعتبر الدراسة الشكل 58)لوحة  31وزة المطمي ذي الزخارف المحز 

النجمي المخمق من تقاطع مثمثين والمتداخل مع زخارف إطارية مفصصة 
تطوراً آخر  -كما نراىا  –( ، تعد  11متشابكة معو كما في ) لوحة 

لمشكل النجمي المكون من مثمث واحد وشكل ثلبثي الفصوص متشابك 
 معو .

ع القطع محل الدراسة الحالية نموذجاً أو كما ظير لنا أيضاً من واق     
طرازاً آخراً رأت الدراسة تسميتو بطراز "الوريدات المموىة المتماوجة" ، 

( ، والذي يعد أسموباً  18 - 11والذي يشبو "العلبمة المائية" ) لوحات 
جديداً ومبتكراً لمفنان الخزاف المصري حاول فيو تقميد الزخرفة الصينية 

( ، لكن لم تسعفو  17 – 11زف السيلبدون ) أشكال الواردة عمى خ

                                                                                                                                  

، إلا أنو  لمسمرة ، وقد عرف ىذا النوع من الفخار في مصر قبل العصر الممموكي
ازدىر بشدة في ىذا العصر . راجع : عبد الناصر ياسين : المقى الخزفية والفخارية 

. عبد الناصر ياسين : مكتشفات  1122المحفوظة بمتحف كمية الآداب بسوىاج ، ص 
.أحمد  298 – 265جديدة من الفخار المطمي الممموكي بجبل أسيوط الغربي ، ص 
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- - 

الطينة الصمصالية المحمية في تنفيذ تمك الزخرفة ، فقام بتنفيذىا بشكل 
مبتكر كما سبق القول ، وىو ما سوف تتناولو الدراسة لاحقاً في طرق 

 الصناعة وأساليب الزخرفة .

 

 

 
 ( طراز الوريدات المموىة 27 - 21) أشكال 

ولقد تمثل ىذا التقميد ليذا الطراز خير تمثيل في صحن من خزف      
-C.1السيلبدون الأصمي محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن تحت رقم 

م ، حيث نفذت بو شكل الوريدة  15ينسب لأسرة يوان الصينية ق  1940
المتماوجة التي نحن بصددىا والتي تشبييا تماماً من حيث الشكل العام 

ن لم تكن مموىة كما ىو الحال في النسخة المصرية من 59لوحة ) ( ، وا 
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- - 

تمك الزخرفة ، كما زينت بأربعة سمكات بارزة بالمنتصف تمتف من حوليا 
 ، تتخمميا زخرفة بعض المعينات المتراكبة .

كما تشابو ىذا الطراز مع تحفة أخرى محتفظ بيا بالمتحف القومي      
زف السيلبدون الكوري مؤرخة بالقرن لفنون آسيا ، وىي سمطانية من خ

( ، مسجمة تحت رقم  61) لوحة  31م  15م إلى منتصف القرن  11
F1907.356 لطراز مع سمطانية أخرى ، كما تشابيت زخارف ىذا ا

( من خزف السيلبدون الكوري محفوظة بنفس المتحف تحت 61)لوحة 
 ، مؤرخة بالقرن الثاني عشر الميلبدي . F1917.299رقم 

وأخيراً وليس آخراً نستطيع القول بأن زخرفة قيعان الخزف الممموكي      
تقميد السيلبدون الصيني لم تقف عند تمك الطرز فقط بل ىناك العديد من 
الطرز الأخرى التي انتشرت عمى ىذا النوع من الخزف ، نذكر منيا طراز 

(  19الوريدة رباعية البتلبت ذات النيايات الثلبثية المفصصة ) لوحة 
(  51باعي مزدوج ) لوحة ( ، كما وجد طراز آخر مفصص ر 18 )شكل
( ، وىناك طراز الوريدة مدببة الأوراق ذات الست بتلبت ) لوحة 19)شكل 
( ، وىناك طراز آخر مميز يمكننا تسميتو بـ "زىرة عباد  51( ) شكل  51

( ) شكل  51الشمس" أو ىكذا حاول الخزاف المصري أن ينفذه ) لوحة 
 ( عبر مجموعة من البتلبت المتفتحة عمى عدة مستويات . 51

( ) شكل  55وننتيي بالطراز الأخير ذو "الزىريات الثلبث" ) لوحة      
وتصنف تمك القطعة  ( ، التي تتخمميا أوراق كبيرة مدببة بالتبادل ، 51

 Mamlukضمن الخزف الممموكي المحزوز تحت الطلبء المعروف بـ "
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- - 

Sgraffito وىو  32أشير أنواع الخزف الممموكي عمى لإطلبق " من ،
ذات الطراز الذي اكتشفو الأستاذ / جورج سكانمون بحفائر الفسطاط 

" ، واستمر إنتاجو حتى  FFSبالعصر الفاطمي وعرف اختصاراً بـ " 
العصر الممموكي كما ىو واضح من القطعة الحالية محل الدراسة ، ونشر 

 . 33ل منيا العديد من القطع من قب

 

 
 ( طرز منفردة  32 - 28) أشكال 
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- - 

 طرق الصناعة وأساليب الزخرفة : - 1
تعددت الطرق الصناعية والزخرفية الواردة عمى القطع محل الدراسة      

، فجمعت ما بين التشكيل اليدوي  والصب في القالب ، وقطع أخرى 
الكشط ،  جمعت بين أسموبي الحفر والحز تحت الطلبء ، ىذا غير أسموب

والخاتم ، والإضافة ، في حين جمع بعضيا بين أكثر من أسموب صناعي 
 وزخرفي .

فنجد أن الفنان قد استخدم أسموب الصب في القالب في القطعة      
ب ( وضح ذلك من التضميعات الواضحة ببدن القطعة  – 1الأولى ) لوحة 

تنفيذ تمك من الخارج ، أما من الداخل فربما استخدم أسموب الحفر ل
الخطوط الطولية بالبدن الداخمي ، كما استخدم الخزاف أسموب زخرفة 

( ، وىو ذات  51،  17،  5،  1الحفر تحت الطلبء في القطع ) لوحات 
ترتيب الموحات بالدراسة ، وربما استخدم أسموب الضغط أو الكشط 

( ، وذلك في تنفيذ  7،  6،  5البسيط بعجينة الإناء في القطع ) لوحات 
زخرفة الوريدة بيذا الشكل ، حيث دل عدم انتظام أشكال تمك الوريدات 
عمى أنيا نفذت بشكل يدوي وليس بأسموب الصب في القالب ، كما 
جمعت باقي القطع الخاصة بذات الطراز بين أسموبي الضغط أو الكشط 

 11،  9،  8لوحات  البسيط والحز في آن واحد ، وىو ما تم في القطع )
أ ، ب ( فمقد استخدم فييا أسموب الحز من  5( ، أما القطعة رقم ) لوحة 
 الداخل والحفر من الخارج .

كما استخدم أسموب الحز الصريح كذلك في القطع أرقام ) لوحات      
ن امتازت القطعة  55،  51،  51،  19،  19،  18،  16 ( ، وا 

( ، وىو الطراز الذي  FFSعرف بخزف الـ ) الأخيرة بأنيا تندرج تحت ما ي
وىو من أنواع الخزف التي انتشرت  أسمتو الدراسة "الزىريات الثلبث" ،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

في العصر الفاطمي ومعاصر لمدرسة سعد ، حفرت فيو الزخارف أو تحز 
في بدن الإناء تحت طلبء زجاجي شفاف أو ذي لون واحد ، ويزخرف ىذا 

يوانية وزخارف نباتية وكتابات كوفية ، النوع رسوم مختمفة من آدمية وح
وفي بعض القطع من ىذا النوع استعمل الخزاف في زخرفتيا عدة أساليب 
صناعية مثل التضميع ، والحز ، والحفر تحت الطلبء ، وزخارف ترسم 

 . 34بالمون تتخمل الطلبء ، وزخـارف تُنـفذ بإسـموب البريـق المعدنـي فوقـو 

التي  -جورج سكانمون طبقاً لمنتوج الحفائر كما يري الأستاذ /      
أن كميات ىذا النوع من الخزف تأتي في  -أجراىا بمدينة الفسطاط 

المرتبة الثانية بعد القطع المكتشفة من الخزف ذي البريق المعدني ، كما 
تعددت وبشكل ممحوظ تصميمات الزخارف المنفذة وأطميتيا ، التي تراوحت 

والعسمي والتركواز المائل إلي الزرقة ، وأحياناً ألوانيا ما بين الأخضر 
يرش ويخمط ببقع من الجميز التركوازي ، ويبدو طبقاً لقراءات القطاع 

 Fustat الرأسي لطبقات الحفائر الأثرية أن ىذا النوع من الخزف
Fatimid Sgraffiato )  والمعروف اختصاراً بين أوساط الباحثين بـ )

( FFS )  تاجو في مصر بعد ظيور الخزف الفاطمي ذي ، أنو قد تم إن
البريق المعدني في الربع الأخير من القرن العاشر الميلبدي ، وظمت 
عممية إنتاجو بالفسطاط حتي نياية القرن الثاني عشر الميلبدي ، كما 
يري أن ىذا النوع كان محاولة لتجربة أشكال الأواني الصينية لاسيما 

، الذي اشتيرت بو أسرة سونج  35ـيني السـيلبدون والبـورسـمين الص
 . 36الصينية ، واستمر انتاجو طيمة العصر الأيوبي 

                                                           

 . 317عبد الرؤوف عمي يوسف : الخزف ، القاىرة ، تاريخيا فنونيا آثارىا ، ص  34
35

 Scanlon, G. T: Fustat Fatimid Sgraffiato, Less Than Lustre, from 

L`egypte Fatimide, p. 265. 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

كما أكد أ / جورج سكانمون عمي استمرارية التقاليد والتأثيرات      
عمي الخزف  –إلي جانب التأثيرات الساسانية والصينية  –الفاطمية 

 Mamlukوالفخار المطمي الممموكي المحزوز تحت الطلبء "

Sgraffiato  37" ، سواء من حيث الشكل العام أو الزخارف المنفذة  ،
وذلك اعتماداً عمي المواد المكتشفة من قبل بعثة مركز البحوث الأمريكي 

، ولقد ظيرت العديد من الطرز والزخارف  38التي تمت بمدينـة الفسطـاط 
المميزة ليا ، حاولت تجميعيا قدر المستطاع عبر تكرار زخارف تمك 
الطرز ، سواء بالقطـع المشابيـة التي تم استخراجيـا من الحفائر أو تمك 

 . 39التي احتفظـت بيا متاحـف العـالم 

                                                                                                                                  

يحدث خمط كبير بين الخزف المحزوز تحت الطلاء والخزف المحفور ، حيث امتاز 
 =الأول بخطوطو الرفيعة والدقيقة لزخارفو عمي البدن ، وىو ما نستطيع تمييزه أيضاً في

( الذي اختصت الفسطاط بصناعتو . راجع : ممدوح محمد السيد :  FFSخزف الـ ) =
 . 114مي خلال العصر الفاطمي بمصر ، ص دراسة تحميمية لمخزف الإسلا
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 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

ىذا النوع من الخزف يثبت أن إنتاج عجينة الخزف البيضاء ظير      
في مصر خلبل العصر الفاطمي ، وتحديداً في منتصف القرن الثاني 

ئيا عمى البممور الصخري ومكونات عشر ، وتتميز ىذه العجينة باحتوا
زجاجية تحسن من جودة العجينة ، وقد تم إنتاجيا في مصر ومنيا 
انتقمت إلى إيران وبلبد الشام ، وقد عثر عمى قطع من ىذا النوع في 
الفسطاط والإسكندرية وتنيس والبينسا والأشمونين وتل إدفو والطود ، وقد 

ف تقميداً لمسيلبدون الصيني في اشتير "سعد" بإنتاج ىذا النوع من الخز 
بدايات القرن الثاني عشر الميلبدي من أسرة سونج الذي كان يصدر إلى 
مصر وبلبد الشام في القرن الحادي عشر الميلبدي ، لذا فقد تم تقميده 
في الدولة الفاطمية في القرن الثاني عشر الميلبدي ، واستمر إنتاجو 

 . 41حتى القرن الثالث عشر 

" كما ىو Stampاستخدم الفنان أسموب الضغط بالخاتم أو الـ " كما     
( الخاصتين بالطراز النجمي ، حيث  11،  15واضح بالقطعتين ) لوحة 

ذو  –من الواضح أن الخزاف بعد تشكيل الآنية قد قام بغمر الخاتم 
في طلبء أبيض أو بطانة  -الزخارف الغائرة قميلًب ومشكل بزخرفة النجمة 

يختميا بمنتصف قاع الإناء قبل غمر التحفة بالكامل بمادة بيضاء ، ل
الجميز ، وىو ما يتضح من المون الأبيض المميز لزخرفة النجمة المنفذة 
، والمغاير لمون طينة الإناء الكمية ، وىو أسموب مميز من الناحية 

 الزخرفية التنفيذية .

فة "الأقراص كما ظير أسموب زخرفي أو تكنيك جديد وىو أسموب إضا     
وىو تكنيك ابتكره الخزاف المسمم في  -أو ىكذا أسمتو الدراسة  -المينة" 

                                                           

 . 25ىبة محمود سعد ، دلفين ديزنف : الخزف الإسلامي ، ص  41



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

محاولة منو لمحاكاة الزخارف الواردة عمى خزف السيلبدون الأصمي ، 
دفعو إلى ذلك عدم توفر مادة الكاولين التي تتميز بيا طينة خزف 

ذ تمك السيلبدون ، حيث لم تسعفو الطينة المحمية لموصول في تنفي
الزخرفة إلى أعمى مستوياتيا ، حيث تميز ىذا التكنيك كما ىو واضح من 

( ، أن الفنان قد قام عقب  15،  15،  11،  11القطع ) لوحات 
والمكونة من  –مسبقة الزخرفة  –تشكيل الآنية بوضع تمك الأقراص المينة 

مر البطانة البيضاء ، ليضعيا بوسط القاع ، ليأتي في مرحمة تالية بغ
الآنية بالكامل في مادة الجميز ، دل عمى ذلك اختلبف وتباين تمك الزخرفة 
البيضاء تحت الطلبء عن باقي المون الظاىر لطينة وبدن الآنية ككل . 

كما ىو  -وربما استخدم الفنان في تنفيذ بعض تمك الزخارف البارزة 
لمسمى ا -الحال عند زخرفة أواني الخزف الممموكي ذو الطينة الحمراء 

أسموب آخر "حيث تنفذ بعض الزخارف البارزة بعجينة  –بالفخار المطمي 
) طلبء زجاجي ممون أي بطانة ( سائمة تضاف بطريقة القرطاس أو 

، وربما كان ىذا التكنيك مقتبساً من تحف خزف السيلبدون  41القمع" 
الصيني ، لاسيما تمك التحف التي احتوت عمى زخارف الأسماك البارزة ، 

التي استخدم فييا الخزاف الصيني نفس أسموب الإضافة لتمك الأسماك ، و 
حيث وردت عمى صحن من السيلبدون محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت 

م )لوحة  15نسب لأسرة يوان الصينية ق ي C.1-1940بمندن تحت رقم 
( ، ويظير بو طراز الوريدة وأربع سمكات محيطة بيا ، وجاء بوصف 59

 ما نصو : المتحف لمصحن
"The four fish were made separately in moulds and 

applied to the unfired glaze." 
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 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و
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- - 

أي "صنعت الأسماك الأربعة بشكل منفصل في قوالب وطُبقت عمى 
التزجيج غير المحروق" ، وىو ما يجعمنا نميل إلى أن تكنيك الأقراص 

ن أسموب تنفيذ يكون مستوحى ىو الآخر م –ربما  –المينة المضافة 
زخارف الأسماك المضافة تمك التي وجدناىا عمى تحف خزف السيلبدون 

 الأصمي .

لذا لم تقتصر طرق الصناعة الذي أسمتو الدراسة بـ "الأقراص المينة       
المضافة" عمى زخارف الوريدات البسيطة منيا والمركبة فقط ) لوحات 

وم الأسماك كما رأينا ، ( ، بل تعدتيا إلى رسوم أخرى ، كرس 15 - 11
حيث ظيرت كذلك عمى جزء من سمطانية من خزف السيلبدون المقمد 

ن اعتقد  61لمثيمو الصيني ) لوحة  ( مستخرجة من حفائر الفسطاط ، وا 
الأستاذ كاوتوكو أن تمك القطعة مصنفة ضمن الخزف تقميد البورسمين 

لون الجميز  ، وربما دفعو إلى ذلك 42وليست تقميد السيلبدون الصيني 
الأخضر المائل إلى المون السماوي ، وميما يكن من أمر تمك القطعة فمقد 
اعتدنا عمى ظيور الزخرفة الواحدة عمى أكثر من نوع من أنواع الخزف ، 
مثمما ىو الحال في ظيور زخرفة الأسماك عمى جزء من طبق من الخزف 

تحف كمية ( محفوظ بم 65المسمى بالفخار المطمي الممموكي ) لوحة 
ن نفذت زخرفتيا بأسموب الحز تحت  43الآداب جامعة الإسكندرية  ، وا 

الطلبء ، ويؤكد ذلك أيضاً ما قد وجدناه عمى العديد من زخرفة الأسماك 
عمى كثير من تحف خزف السيلبدون ، فمثمت زخارف الأسماك عمى 
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- - 

( ينسب لأسرة منج الصينية  65طست من السيلبدون الأصمي ) لوحة 
تحت رقم  44( محفوظ بمتحف المتروبوليتان 1655 – 1568)

، وتتشابو زخارف سمطانية أخرى تنسب لنفس الأسرة  1987.157
من حيث زخارف  34.113.8 ومحفوظة بنفس المتحف تحت رقم 

 السمك البارزة بالقاع .

كما ظيرت عمى طبق من خزف السيلبدون الأصمي ذو زخارف سمك      
( ، محتفظ بو بمتحف المتروبوليتان تحت رقم  65بارزة بالقاع ) لوحة 

م ، وكذا عمى  15وينسب لأسرة يوان الصينية ق  (1368–1271)
(  66طبق من السيلبدون الصيني عميو زخارف سمك بارزة ) لوحة 

-Long( ، إنتاج أفران  1179 – 1117ينسب لأسرة سونج الجنوبية ) 

quan  ولين تحت رقم م محفوظ بمتحف الأشم 15 – 15يرجع لمقرن
(EAX.1271 امتاز ظيره بوجود نفس الخطوط الخارجية المستقيمة ، )

ذات التضميع ، الممتدة من محيط القاع لأسفل الحافة الخارجية ، كما 
( ،  67وجد عمى طبق من خزف السيلبدون الصيني الأصمي ) لوحة 

نج بمتحف معيد مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية ، ينسب لأسرة سو 
، وكما  Longquan wareم صنعت بأفران  15 – 11الجنوبية ق 

ورد بموقع المتحف أن شكل السمكة المزدوجة الظاىر ىنا ىو رمز صيني 
 تقميدي لمسعادة الزوجية .
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- - 

ولم تكن الفسطاط لتخمو من تمك القطع المزخرفة بالأسماك كما رأينا      
لكسر الوارد عمييا من قبل ، حيث نشر الأستاذ جورج سكانمون بعض ا

، كما أن ىناك مجموعة من شقافات خزف السيلبدون  45زخرفة السمك 
( ومحفوظة بمتحف  68الأصمي المستخرجة من حفائر الفسطاط ) لوحة 

، وىو ما يؤكد في  1897-1411فيكتوريا وألبرت بمندن تحت رقم 
مفة نياية المطاف انتشار تمك الزخارف عمى أنواع الخزف الممموكي المخت

. 

تكرار تنفيذ ىذا التكنيك عمى عدة قطع خزفية ومع ملبحظة الدراسة      
ما يؤكد أنيا طريقة زخرفية  -أعني "تكنيك الأقراص المينة المضافة"  –

كانت متبعة عند الخزافين في العصر الممموكي أو تبنتيا إحدى مصانعيم 
فيذ تمك بشكل واضح ، وربما قام الفنان بإضافة أكسيد القصدير لتن

حتى يكسبيا المون الأبيض  -إلى جانب البطانات البيضاء  –الأقراص 
المميز لتمك الزخرفة ، وحتى تتشابو وتتقارب مع زخرفة قطع السيلبدون 

 المستوردة الأصمية .

ونأتي أخيراً إلى التكنيك الصناعي والزخرفي الخاص بتنفيذ الزخرفة      
 17،  16،  15،  15،  15،  11،  11المموىة في القطع ) لوحات 

تقميد ومحاكاة ذات  -كما سبق القول  –( ، حيث حاول الفنان  18، 
الزخارف الواردة عمى خزف السيلبدون الصيني المستورد ، ولم يكن لون 
الطينة المحمية بدرجة البياض المطموبة ، كما ىو الحال في عجينة 

ام الطلبءات والبطانات الطينة الصمصالية الصينية ، فمجأ الفنان لاستخد
الممونة عوضاً عن ذلك ، فنجد في ىذا الأسموب الزخرفي قيام الفنان بعد 
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- - 

تشكيل عجينة الإناء بتنفيذ الزخرفة بمنتصف القاع باستخدام الطلبء 
الأبيض أو البطانة البيضاء السائمة بالفرشاة ، إما في رسم زخرفة تمك 

حيطة بيا عبر تنقيطيا بالفرشاة الوريدات أو في رسم الدوائر الصغيرة الم
، وحسبما تكون درجة سيولة الطلبء أو البطانة البيضاء تكون درجة 
انسياح حدود تمك الزخرفة ، مما يجعمنا نشعر بأن الزخرفة مموىة طبقاً 
لدرجة السيلبن تمك ، ليأتي الفنان في مرحمة أخيرة بتغشية التحفة 

 .ف والمغاير لمون الزخرفة الأبيضمبالكامل بمادة الجميز ذات المون المخت

(  11،  15،  11تمك الدوائر التي رأيناىا في القطع ) لوحات      
تذكرنا في تنفيذىا وتتقارب مع طبق من الخزف الإيراني تقميد السيلبدون 

م ، محفوظ بمتحف ىارفارد لمفنون  15الصيني بالعصر الإيمخاني ق 
وقع المتحف إلى طريقة ( ، ويشير م69)لوحة  1932.63تحت رقم 

الصناعة وىي )الصب في قالب ومزجج بالرصاص( أو كما جاء نصاً 
"Molded and lead-glazed earthenware إلا أنو من ، "

الملبحظ أن القطع المصرية المحمية التي بين أيدينا لم يستخدم فييا 
، الخزاف أسموب الصب في القالب لعدم انتظام حدود الزخرفة في كل منيا 

ووضح فييا التشكيل اليدوي بشكل واضح إما باستخدام القرطاس أو 
ن تم الافتراض بأنو قد نُفذ  القمع أو الأقراص المينة المضافة ، حتى وا 

فمؤكد كان  –وىو أمر تستبعده الدراسة  –بأسموب الصب في القالب 
يضع تمك الأقراص المينة البيضاء بمنتصف القاع دون زخرفة ، لتكتسب 

 يا من شكل القالب .زخرفت

 الأشكال العامة : - 5
تراوحت الأشكال العامة لمقطع محل الدراسة ما بين حواف وقواعد      

لأوان ) أطباق وصحون وسمطانيات وفناجيل ( ، كما جاءت قواعدىا ما 
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- - 

 11بين المرتفعة والمنخفضة والمستوية والمخروطية من الداخل ) لوحة 
سم ، والواقع أنو كان لأبعاد  8 – 5بين  ب ( ، والتي تراوحت أقطارىا

في  –بلب شك  -تمك القطع ومقاييسيا من ارتفاعات وأقطار من الأىمية 
إعطائنا معمومات عن حجم وأشكال تمك القطع واستخداماتيا والتفرقة فيما 
بينيا لمعرفة كنييا ما بين الطبق والصحن والسمطانية والفنجال ، والتي 

عصر الممموكي ، كما تلبحظ لنا من خلبل الدراسة كانت منتشرة خلبل ال
 أن بعضيا كان مطمياً بالجميز بالكامل وبعضيا الآخر خمى من الجميز .

كما نستطيع ملبحظة أن معظم أشكال قواعد وحواف القطع الواردة      
بالدراسة تتقارب وتتشابو إلى حد بعيد مع مثيلبتيا الفاطمية حجماً وشكلًب 

( ، وىو ما يؤكد استمرارية ليست أساليب  56 - 55) أشكال  46
الزخارف فحسب بل أشكال التحف الخزفية منذ العصر الفاطمي حتى 
العصر الممموكي بكافة أنواعيا تبعاً لوظيفتيا ولمغرض الذي صنعت من 

 أجمو .

     

                                                           

بسبب ظروف تكدس المخازن بشكل لم تتمكن الدراسة من رسم تمك القطع الواردة بيا  46
صعب لمغاية لاستغلال متحف الحضارة بالفسطاط لمخازن المدينة الأثرية من ناحية ، 
ولتداخل أعمال الفرز والتجنيب من المجان المشكمة ليذا الأمر في حينو من ناحية أخرى 

كورة ، فكان من الصعوبة بمكان إتاحة الفرصة ليذا الغرض ، فمم تسعفنا الظروف المذ
ن كان الأمر لم يكن ليضيف جديداً من حيث الشكل ،  في إتمام رسم تمك القطع ، وا 

 حيث جاءت كل القطع مكررة ومتشابية مع مثيلاتيا الفاطمية كما ذكرنا من قبل .
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- - 

 
( أشكال تقريبية لقواعد القطع الواردة بالدراسة  56 - 55)أشكال 

 مثيلبتيا الفاطميةالمتقاربة مع 

 61،  57نقلًب عن ممدوح السيد : دراسة تحميمية لمخزف الفاطمي شكل 
 ،118  ،165  

 ( : طلبءال –الألوان ) العجينة  - 5
 –ألوان العجينة : تراوحت ألوان طينة القطع الواردة بالدراسة  – 1     

، الفاتح وتفاوتت ما بين المون الأحمر بدرجاتو  –طبقاً لكتاب المانسيل 
والأحمر المائل لمبني ، والأحمر المائل للئصفرار ، والأحمر الشاحب ، كما 
امتازت طينة البعض الآخر بالمون الوردي ، والوردي المائل لمرمادي ، 
وكذا الأصفر الفاتح ، والبني الفاتح ، مع ملبحظة أن مستويات لون 

الخارجي للئناء الطينة تتغير قميلًب بتغير قربيا أو بعدىا من السطح 
بسبب تأثرىا بدرجة حرارة الفرن ، لذا كثيراً ما نمحظ تغير لون الطينة في 
القطعة الواحدة بشكل متدرج من الخارج إلى الداخل حسب ما تقتضيو 

 الفترة الزمنية التي تتواجد بيا تمك الأواتي داخل أفران الحرق .

ظم ىذه الأواني : امتاز الطلبء الخارجي لمع طلبءألوان ال – 1     
بتفاوت ألوانو ما بين المـون الأخضر الشفـاف بدرجاتـو الفاتح والداكن 

، ولا شك أن الخزاف المصري قد استعار ىذا  47والزيتوني بدرجاتو كذلك 
                                                           

بجبل  ةالمكتشفمنيا تميزت بيا قطع خزف السيلادون  ألوان أخرى يذكر أنو توجد 47
صر ياسين : الخزف الإسلامي المكتشف بجبل أسيوط أسيوط الغربي ، راجع : عبد النا
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- - 

المون الأخضر بدرجاتو كأىم ما تميزت بو ألوان أواني وتحف خزف 
 السيلبدون الصيني .

السيلبدون الصيني ىذا النوع من وخلبصة القول أن تقميد خزف      
الخزف يتميز بزخارفو المحفورة تحت الطلبء الأحادي المون ، كان ينتج 
تقميداً لمسيلبدون الصيني الذي توفر في الأسواق المصرية في العصر 
الممموكي ، كانت ترد إلى الأسواق المصرية منذ القرن الثامن ، وكان ليا 

فقد تم تقميد خزف أسرة "تانج" في الفترة  تأثيرىا عمى المنتجات المحمية ،
من القرن التاسع وحتى القرن الحادي عشر الميلبدي ، كما توفرت 
منتجات أسرة "سونج" وتمتيا منتجات أسرة "لوانج شاون" من السيلبدون ، 
لذا كان إنتاج الخزف تقميد السيلبدون بوفرة في مصر في العصر 

عثر عميو من بقايا ىذا النوع من الممموكي ، والدليل عمى ذلك أن ما 
الخزف في الفسطاط كان يفوق عدد بقايا الفخار المطمي الممموكي ، كما 
عثر عمى ىذا النوع أيضاً في أنحاء متفرقة من مصر تشمل كوم الدكة 

، لم  48بالإسكندرية والقاىرة والطود حتى أسوان ووادي حمفا بالنوبة 
، بل تم تقميد الأشكال الزخرفية  يقتصر الأمر عمى تقميد الأشكال فحسب

تقريبًا ، كما أن التحكم المصري في الدرجة المونية والتزجيج نادراً ما 
يعادل الأصول الصينية وأن الأنماط المحفورة كانت ثقيمة جدًا في كثير 

                                                                                                                                  

الغربي ، أعمال البعثة المشتركة بين جامعة سوىاج المصرية وجامعتي ماينز وبرلين 
 م . 2121الحرة الألمانيتين ، مكتبة زىراء الشرق ، القاىرة ، 

 . 55ىبة محمود سعد ، دلفين ديزنف : الخزف الإسلامي ، ص  48
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- - 

من الأحيان ولم تتحقق أبدًا ، كما حدث في بعض الأحيان في الفترة 
 . 49الفاطمية 

 أىم النتائج :
ولًا : قامت الدراسة بنشر مجموعة من قطع الخزف تقميد السيلبدون أ

الصيني ناتج حفائر مدينة الفسطاط ، والتي شارك الباحث في استخراجيا 
 ، وىي مجموعة تنشر لأول مرة .

ثانياً : أكدت الدراسة عمى وضوح الاقتباسات الزخرفية الصينية الواردة 
د عمى الصلبت التجارية القائمة عمى تحف السيلبدون الأصمية ، ما يؤك

بين بلبد الصين ومصر خاصة وبلبد الشرق بصفة عامة ، دل عمى ذلك 
الكثير من الزخارف التي حاول الخزاف المصري تقميد مثيلبتيا الواردة 

 عمى الخزف الصيني .

ثالثاً : عقدت الدراسة المقارنات والمقاربات بين زخارف القطع محل 
ف الواردة عمى تحف السيلبدون المحتفظ بيا الدراسة وبين الزخار 

بالمتاحف العالمية لمتأكيد عمى وجود صمة مباشرة في محاكاة زخارف 
عمى وضوح  -من ناحية أخرى  –الخزف الصيني الأصمي ومما يؤكد 

التقاليد الصناعية والزخرفية الصينية المقتبسة عمى خزف السيلبدون 
يعني وجود قبول في السوق  المقمد بمصر في العصر الممموكي ، ما

 المصري ليذا النوع من الخزف .
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- - 

رابعاً : حددت الدراسة الطرز الزخرفية الواردة عمى تمك القطع ، والتي 
تراوحت بين طراز الزخارف المضمعة ، وطراز الوريدات ذات البتلبت 
المتعددة ، طراز الزىور الباررزة ، والطراز النجمي ، وطراز الوريدات 

المتماوجة التي تشبو "العلبمة المائية" ، إضافة إلى بعض الطرز المموىة 
المنفردة : الوردة الرباعية ذات النيايات الثلبثية المفصصة ، وطراز 

، وطراز عباد الشمس ، وطراز الزىريات  مفصص رباعي مزدوج الخطوط
 الثلبث .

ريقة خامساً : أشارت الدراسة إلى ابتكار الفنان المسمم إلى ما يعرف بط
الأقراص المينة المضافة ، لتنفيذ زخارفو من البطانات البيضاء بوسط 
الإناء قبل غمره بالطلبء بشكل كامل ، والذي رأت الدراسة أنو أسموب 
مقتبس من زخارف الأسماك البارزة الواردة عمى تحف السيلبدون الأصمي 
كما وضح من مقارنتو بالعديد من تحف خزف السيلبدون المحفوظة 

 لمتاحف العالمية .با

أكدت الدراسة عمى انتشار الطراز الزخرفي الواحد عمى أكثر  –سادساً : 
من نوع من الخزف الممموكي ، فما وجد عمى الخزف تقميد السيلبدون 
وجد عمى الخزف تقميد البورسمين وعمى الخزف الممموكي المحزوز 

نة الحمراء والمحفور تحت الطلبء ، وكذا عمى الخزف الممموكي ذو الطي
 أو ما يسمى بالفخار المطمي .

سابعاً : أكدت الدراسة عمى استمرارية التقاليد الفنية والصناعية والزخرفية 
التي كانت سائدة في العصر الفاطمي وتوارثتيا مصانع الخزف حتى 

 العصر الممموكي .

ثامناً : توضيحاً لمزخارف الواردة بالقطع محل الدراسة تم عمل تفريغات 
ظيار كل طراز منيا عمى حدة لت  .مك الزخارف ، لتحديد وا 
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إرساء مفيوم نيائي  -عمى ىامش البحث  –تاسعاً : حاولت الدراسة 
لمفصل في الإشكالية الواقعة بين الباحثين فيما يختص بتعريف الفرق بين 
الفخار والفخار المطمي والخزف وأنواعيم المختمفة ، وتوصمت الدراسة 

ر دقة لكل منيم ، بما في ذلك الخمط الواضح في إلى تعريفات أكث
 مسميات أساليب الصناعة وطرق الزخرفة .
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ىبة محمود سعد ، دلفين ديزنف : الخزف الإسلامي ، كتالوج متحف كمية 
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دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 وحات()الم

     
 ب ( - 1أ (                    ) لوحة  – 1) لوحة          

    
 ( 5(                             ) لوحة  1) لوحة           

    
 ب ( – 5أ (                   ) لوحة  - 5) لوحة           



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 

     
 ( 7) لوحة        (      6) لوحة         (     5) لوحة      

       
 ( 9(                          ) لوحة  8) لوحة            

      
 ب ( 11) لوحة               ( أ 11) لوحة              

       
 ( 11(                    ) لوحة  11) لوحة                



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

      
 ب ( 15) لوحة     أ (           15) لوحة               

      
 ب ( 15أ (                    ) لوحة  15) لوحة           

      
 ( 16(                    ) لوحة  15) لوحة               

      
 ( 18(                     ) لوحة  17) لوحة              



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

      
 ( 11) لوحة         (              19) لوحة            

      
 ( 11(                         ) لوحة  11) لوحة           

         
 ( 15(                        ) لوحة  15) لوحة              

       
 ( 16(                        ) لوحة  15) لوحة             



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

          
 ( 18(                      ) لوحة  17 ) لوحة             

       
 ( 51(                     ) لوحة  19) لوحة            

        
 ( 51(                       ) لوحة  51) لوحة             

 
 ( 55) لوحة 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 
 ( سمطانية من خزف السيلبدون بمتحف المتروبوليتان55)لوحة 

 
 ت من السيلبدون بمتحف المتروبوليتان( طس55)لوحة 

 
 ( وعاء من السيلبدون الصيني بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن56)لوحة 

 
 ( ظير طبق من السيلبدون الصيني بمتحف الأشمولين57لوحة )



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
( جزء من سمطانية بمتحف آزوف بروسيا نادية فاضل: الخزف 58)لوحة 

 111الإسلبمي لوحة 

 
 من السيلبدون بمتحف فيكتوريا وألبرت ( سمطانية59)لوحة 

 
أ ، ب ( نقلًب عن ممدوح السيد: دراسة تحميمية لمخزف  51) لوحة 

 (111لوحة الفاطمي )



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 
أ ، ب ( نقلًب عن ممدوح السيد: دراسة تحميمية لمخزف الفاطمي  51) لوحة 

 (115لوحة )

 
 ( 51) لوحة 

 
ميمية لمخزف الفاطمي ( نقلًب عن ممدوح السيد: دراسة تح 55) لوحة 

 ( 175)لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
 ( سمطانية خزف السيلبدون بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن 55) لوحة 

 
تحميمية لمخزف الفاطمي ( نقلًب عن ممدوح السيد: دراسة  55)لوحة 

 (115)لوحة 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

    

 
( نقلًب عن ممدوح السيد: دراسة تحميمية  58،  57،  56) لوحات 

 ( 119،  118،  117ات لمخزف الفاطمي ) لوح

  
،  16( نقلًب عن ىبة سعد: الخزف الإسلبمي ص  51،  59) لوحات 

 . 89/  56 - 15/  5، لوحة  55



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
( جزء من خزف السيلبدون متحف آزوف بروسيا  نقلًب عن  51) لوحة 

 111نادية فاضل لوحة 

 
 116رية ، ص ( نقلًب عن عبد الناصر ياسين : المقى الخزفية والفخا 51) لوحة 

 
 ( صحن من السيلبدون الكوري بالمتحف القومي لفنون آسيا 55) لوحة 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 
 ,Kawatoko: Artifacts.. Pl. 10, 5. CW-576( نقلًب عن :  55) لوحة 

 
( صحن من السيلبدون الكوري بمتحف فيكتوريا والبرت  55) لوحة 

 بمندن

 
 قومي لفنون آسيا( صحن من السيلبدون الكوري بالمتحف ال 56) لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
 ( طبق من السيلبدون بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن 57) لوحة 

 
( كسرة من الخزف الممموكي بمتحف كمية الآداب ج.  58) لوحة 

 15نقلًب عن ىبة سعد ، ص  الإسكندرية

 
 ( صحن من السيلبدون بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن 59) لوحة 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 
 لبدون الكوري بالمتحف الوطني لفنون آسيا( سمطانية من السي 61) لوحة 

 
 ( سمطانية من السيلبدون الكوري بالمتحف القومي لفنون آسيا 61) لوحة 

 
 .Kawatoko: Artifacts ., Color Pl. 6. 10( نقلًب عن :  61) لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
 61( زخرفة الأسماك عمى الخزف الممموكي نقلًب عن ىبة سعد لوحة  65) لوحة 

 
 ( طست من السيلبدون بمتحف المتروبوليتان 65) لوحة 

 
 ( طبق من السيلبدون بمتحف المتروبوليتان 65) لوحة 



 المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط دراسة لبعض اللقى من الخزف المملوكي تقليد الشيلادوننشر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( مقارنة ) دراسة فنية أثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ممدوح محمد الشيد حشنيند. 

- - 

 
 ( طبق من السيلبدون بمتحف الأشمولين 66) لوحة 

 
 ( طبق من السيلبدون بمتحف معيد مينابوليس بأمريكا 67) لوحة 



دراسة لبعض اللقى من نشر و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مقارنة راسة فنية أثرية) د المشتخرجة من حفائر مدينة الفشطاط الخزف المملوكي تقليد الشيلادون

 ممدوح محمد الشيد حشنيند.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- - 

 
 ( مجموعة من شقافات خزف السيلبدون بمتحف فيكتوريا 68) لوحة 

 وألبرت

 
( طبق من الخزف الإيراني تقميد السيلبدون الصيني بمتحف  69) لوحة 

 ىارفارد لمفنون
 


